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PREFACIO

Declan Carolan Birgit Schréder

Copresidentes, Comunidade ECR

A Comunidade ECR (Efficient Consumer Response,
Resposta Eficiente ao Consumidor) apoia a publicacdo
dessas recomendac¢des globais para o design de
embalagens circulares para reciclagem. Esta publicag&o
tem o objetivo de promover o desenvolvimento de
conhecimento no setor de varejo e produtos de
consumo, a medida que as empresas fazem a transi¢c&o
para novos designs de embalagens que visam minimizar
o impacto ambiental, garantindo que as embalagens
permanecam adequadas a finalidade e mantenham sua
boa aparéncia.

Reconhecemos os desafios e as oportunidades que a
transicdo para uma economia circular trarda e
entendemos que as embalagens circulares e os sistemas
de reciclagem de suporte sdo uma etapa crucial nesse
processo. O “Pacote de Economia Circular” da UE vem
para revolucionar significativamente o cendrio de
embalagens, sendo fundamental que varejistas e
fabricantes permanecam na vanguarda dessa tendéncia,
especialmente para agueles que operam em diversos
mercados.

As recomendac¢des devem ajudar a orientar esse didlogo
a medida que varejistas e fabricantes se comprometem
publicamente com a reducdo significativa de suas
embalagens plasticas nos préoximos anos. O uso de um

sistema de seméforo direto com cdédigo de cores facilita a
leitura e a compreensdo de todos os executivos seniores.
Conseguir a adesdo de toda a empresa e de sua cadeia de
suprimentos € essencial ao implementar essas mudancas.

A Comunidade ECR estd bem posicionada para divulgar
esta publicacdo globalmente para seus membros. Somos
uma associacdo global para todas as organizagbes ECR
National no setor de varejo e produtos de consumo. Sem
fins lucrativos, fornecemos uma plataforma neutra para o
desenvolvimento e compartilhamento das melhores
praticas entre nossa rede de ECR Nationals e seus
membros. Uma area de foco importante para nds é a
economia circular, dado o impacto que essa transicdo tera
sobre varejistas e fabricantes nos préoximos anos.

Essas diretrizes globais se baseiam em dois anos de
trabalho da ECR Austria, FH Campus Wien e seus parceiros
para a publicacdo do “Design de Embalagem para
Reciclagem” e “Avaliagdo de Sustentabilidade de
Embalagens” da ECR Austria. Apelamos agora aos nossos
ECR Nationals para disseminar estas Recomendag¢des aos
seus membros.
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Nerida Kelton
Vice-presidente da WPO -
Sustentabilidade e Perda
de Alimentos

Johannes Bergmair
Secretario Geral da WPO

O mundo enfrenta enormes desafios. Entre eles, destacam-
se as mudancas climaticas, a destruicdo ambiental, a
escassez de recursos, a globalizacdo, o crescimento
populacional e as mudancas demograficas.

Uma das maneiras mais reconhecidas para a sociedade se
adaptar a esses desafios é a transicdo de uma economia
linear para uma economia Atualmente,
consumimos mais matérias-primas do que o mundo é

circular.

capaz de produzir. As matérias-primas renovaveis
durariam menos de 6 meses por ano se limitdssemos o
consumo ao crescimento anual. Para garantir que o mundo
permaneca sustentdvel para as futuras geracdes, ndo
temos outra alternativa sendo aprender a viver em uma
economia circular. Por esse motivo, a WPO (World
Packaging Organisation, Mundial da
Embalagem) visa destacar a questdo da economia circular
e o(s) papel(is) que a embalagem exerce dentro dela.

Organizacao

“Maior Qualidade de Vida, Por meio de
Melhores Embalagens, Para Mais Pessoas”

Esta é a nossa visdo na WPO, World Packaging
Organisation. Sabemos que a Embalagem ¢é uma
ferramenta indispensavel para a vida em sociedade,
abrangendo o acesso a diferentes produtos com
seguranc¢a, contribuindo para a qualidade de vida e
saude, entre tantos outros aspectos. Mas
frequentemente a embalagem é vista por muitos
como um problema. Nosso objetivo ¢é educar as
pessoas, por meio de nossos membros, sobre os
aspectos importantes e valiosos da embalagem. O
mundo nao pode viver sem as embalagens, mas
devemos aprender a torna-la ainda mais eficaz, e
devemos ensinar as pessoas em todo o mundo a
respeitar o propdsito da embalagem e incorporar essa
ferramenta no processo de construcdo de uma sociedade
cada vez mais sustentavel.

A World Packaging Organisation é uma federacéo
internacional ndo governamental, sem fins lucrativos, de
institutos e associacdes nacionais do setor de embalagens,
federacbes regionais e outras partes interessadas,
incluindo corporacdes e associa¢cdes comerciais. Fundada
em 1968, em Toquio, por lideres visionarios da comunidade
global de embalagens, o objetivo da organizacao inclui:

m Incentivar o desenvolvimento de tecnologias,
ciéncia, acesso e engenharia de embalagem;

B Contribuir para o desenvolvimento do comércio
internacional; e

B Estimular a educagdo e capacitagdo em

assuntos relacionados as embalagens.

Alguns meses atrds, quando a WPO teve a ideia de
desenvolver uma Diretriz Internacional para o Design de
Embalagens Circulares, o projeto parecia um sonho
impossivel. Ao lancarmos o primeiro componente desta
diretriz para o mundo, mostramos que os sonhos podem
se tornar realidade. Este recurso ndo seria possivel sem
nossos estimados parceiros de colaboracdo, que
trabalharam ao lado da WPO em todas as etapas do
projeto. A WPO vé este novo recurso como o primeiro
passo para desenvolver uma nog¢ao global consistente
sobre Design Circular para materiais e embalagens. O
proximo passo é estimular os nossos 53 paises-membros a
nao apenas usar a ferramenta, mas também trabalhar com
a WPO para desenvolver versdes mais localizadas, que se
adequem a seus paises e regides. Essa € a Unica maneira
de proporcionar maior qualidade de vida, por meio de
embalagens melhores e para mais pessoas em todo o
mundo.
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abre

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE EMBALAGEM

Com grande satisfacdo a ABRE - Associacdo Brasileira de
Embalagem e a WPO - World Packaging Organisation,
apresentam o guia "Design de Embalagem para reciclagem”
traduzido para o portugués.

Este Guia foi desenvolvido pelo grupo ERC Austria
em parceria com a Organizacao Mundial
de Embalagens (WPO), entidade internacional que
redne as associacdes representativas deste setor em
mais de 55 paises com o objetivo de fortalecer a

industria de embalagens mundialmente e alinhar
0s objetivos setoriais internacionalmente. E a
ABRE - Associacdo Brasileira de Embalagem ¢é a

entidade que representa o Brasil e a cadeia brasileira
produtiva de embalagens como membro ativa do
Conselho de Administracdo e Conselho Executivo da
WPO.

A embalagem evolui com a sociedade, viabilizando
a distribuicdo dos mais diferentes produtos de forma
eficiente, segura, conveniente e empatica as pessoas
ao redor do mundo. A populacdo mundial saltou de 1,2
bilhdo de pessoas em 1900 para 8 bilhdes em 2022, e
com este aumento populacional veio o crescimento do
consumo, da demanda de recursos naturais, da
concentracdo em centros urbanos e o aumento do
descarte de residuos, entre tantos outros fatores. A cadeia
de abastecimento até entdo calcada em um fluxo linear
estd sendo pressionada para se moldar em um processo
circular, onde os recursos naturais permanecam em uso
por mais tempo e a geracdo de lixo reduzida.

Este guia, aliado ao conjunto de iniciativas que a ABRE
vem desenvolvendo ao longo dos anos, contribuird para
estimular o conhecimento aprofundado sobre o tema,
apoiando os profissionais de empresas da cadeia produtiva
de embalagens, agéncias de design, marcas e stakeholders,
a direcionar os projetos de desenvolvimento de
embalagens para uma estrutura “recycle ready”,
impulsionando a circularidade de materiais na cadeia
de consumo.

E indo além, esperamos que este guia apoie
entidades educacionais e professores em  seus
programas de educacdo e formag¢do para gue 0OS NOVOS
profissionais alcancem o setor calcados em uma visdo
sustentabilidade

holistica  sobre em produtos de

consumo e suas embalagens.

“Melhor qualidade de vida, por meio de melhores
embalagens, para mais pessoas” WPO

Queremos agradecer a WPO - World Packaging
Organisation por convidar a ABRE para participar e
colaborar nesta iniciativa tdo relevante para a
industria mundial de embalagens, lancada e
adaptada para mais de 10 idiomas.

ABRE - Associag¢do Brasileira de Embalagem - 2023
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As informacdes deste guia sdo baseadas na Diretriz de
Design para Embalagens Circulares da FH Campus Wien e
foram adaptadas localmente. A diretriz da FH Campus Wien
estd disponivel para as partes interessadas participantes ao
longo de toda a cadeia de valor, como uma estrutura
tecnicamente sdlida para o desenvolvimento de embalagens.

A equipe do Departamento de Embalagens e
Gerenciamento de Recursos da Universidade de Ciéncias
Aplicadas FH Campus Wien realiza pesquisas nas areas de
desenvolvimento de embalagens sustentaveis e design
circular, bem como métodos para avaliar a
sustentabilidade e seguranca das embalagens. A diretriz é

Inovagoes e atualizagdo continua

Esta publicacdo ndo deve ser vista como um obstaculo a
inovacado (por exemplo, materiais de base bioldgica, novas
tecnologias de barreira ou desenvolvimentos na tecnologia
de classificacdo e reciclagem etc.), dado que as novas
tecnologias podem conduzir a uma melhoria do desempeno

Requisitos especificos do produto

Essas diretrizes podem ser aplicadas a produtos dos
segmentos Alimenticio, Quase Alimenticio (near-food) e
N&o Alimenticio. As embalagens para os diferentes
segmentos geralmente ndo diferem da embalagem
recicldvel do ponto de vista técnico, no que diz respeito
ao design. Somente o0s requisitos para técnicas de
barreira e vedagdo em uso variam, mas esses estao
listados nas tabelas e podem ser aplicados conforme
necessario. E importante destacar que, em relacdo ao
uso de materiais secundarios e plasticos reciclados para a

AVISO GERAL

continuamente atualizada e adaptada as mudanc¢as
na tecnologia de coleta, classificacdo e reciclagem, bem
como para futuros desenvolvimentos de materiais.
As mudangas sdo coordenadas e continuamente
desenvolvidas no férum das partes interessadas, o “Circular

Packaging”.

A Diretriz da ECR para o Designh de Embalagens Reciclaveis visa
preparar o conteldo da Diretriz de Design para Embalagens
Circulares a um grupo-alvo mais amplo, de maneira pratica e
focada no_sistema de embalagem. Uma base de dados clara
(por exemplo, especificacdo técnica) € um pré-requisito
para a avaliacdo especifica de solucdes de embalagem
individuais. Sendo assim, a avaliacdo sé pode ser feita caso a caso.

ecoldégico e devem, em cada caso, ser analisadas
separadamente. As mudancas na tecnologia de coleta,
classificacdo e reciclagem, bem como todos 0os
desenvolvimentos futuros de materiais, serdo monitorados a
medida que a Diretriz de Design de Embalagens Circulares do
FH Campus Wien evolui.

producdo de novas embalagens, existem requisitos
diferenciados para os setores Alimenticio, Quase Alimenticio e
Nao Alimenticio com origem legal.

A Diretriz é, portanto, aplicavel a todas as embalagens primarias,
secundarias e terciarias, bem como a embalagens de alimentos,
quase-alimentos e produtos nao-alimenticios, desde que
observadas as regulamentac¢des especificas do produto do
sistema de embalagem.
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INTRODUCAO -

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR

Uma visdo holistica da embalagem é essencial
para o desenvolvimento de produtos
sustentdveis. A abordagem holistica do design
de embalagens inclui:

Sustentabilidade ambiental:
m Protecdo do produto

m Circularidade

B Meio Ambiente

Outros aspectos:

m Viabilidade técnica

m Processabilidade por meio de
equipamentos e processos de
embalagem

m Facilidade de uso para os consumidores

m Informacdes aos consumidores

Ao otimizar a embalagem, as contradicdes
entre os requisitos individuais geralmente
levam a objetivos conflitantes. Os principais
objetivos no desenvolvimento de embalagens
sustentdveis sdo oferecer uma Economia
Circular e reduzir as fontes de impacto
ecolégico sobre o meio ambiente. As
contradicdes nestas 4areas surgem, por
exemplo, no uso de solucdes de embalagens
flexiveis, que ainda que eficientes, muitas
vezes dificeis de reciclar, ou solugdes de
embalagens rigidas de distintos materiais, que
geralmente tém um impacto ecoldgico maior
do que as embalagens flexiveis. O design para
reciclagem faz parte do design circular do
produto e representa uma base importante
para a avaliacdo holistica da sustentabilidade.

Quadro legal de condi¢coes para a Economia

Circular

A embalagem cumpre uma variedade de tarefas
essenciais. Desde fungodes de protecdo,
armazenamento e transporte, até aspectos como
facilidade de uso e fornecimento de informacdes
sobre o produto. Esses servicos contribuem
significativamente para a sustentabilidade, pois sem
as embalagens, produtos sensiveis podem ser
danificados ou perdas de alimentos podem ocorrer.
Além disso, a produg¢do dos produtos embalados, em
muitos casos, exerce um impacto ambiental
significativamente maior do que a producdo da
embalagem propriamente dita. Portanto, a protecao
do produto e a prevengdo de perdas de produto
pela deterioragdo prematura ou baixa capacidade de
esvaziamento da embalagem devem ser prioridade.

Ainda que a embalagem possa contribuir para uma
economia sustentdvel como um bem de consumo,
sua reputagdo publica tende a ser negativa. Além
disso, problemas como o descarte inadeauado
de lixo, a geracdo de emissbes e o consumo de
recursos sdo destaques. Nos Ultimos anos, uma
demanda crescente por maior sustentabilidade no
design de embalagens tem sido evidente.

A embalagem sustentavel oferece a maxima
funcionalidade com a melhor protecdo possivel do
produto, causando o minimo de danos ecoldgicos e
sendo o mais circular possivel.

A circularidade das embalagens, em particular, tem
se tornado cada vez mais urgente, uma vez que

a Unido Europeia exige uma reducdo no uso de
recursos, a reutilizacdo de produtos e embalagens e
cotas de reciclagem de materiais significativamente
maiores como parte do Pacote de Economia
Circular da UE, e vem promovendo o uso de material
reciclado como matéria-prima secundaria.
O Pacote de Economia Circular na UE, em vigor
desde julho de 2018, inclui disposicdes para
aprimorar abordagens circulares para matérias-
primas no nivel europeu. Em 2018, o pacote de
medidas levou a alteracdes nas Diretivas de
Embalagens e Residuos de Embalagens da UE
(94/62/CE em conjunto com a Diretiva de Aterros
(1999/31/CE) e a abrangente Diretiva do Quadro
sobre Residuos (2008/98/CE). O Pacote também
inclui um documento especifico sobre plasticos (A
European Strategy for Plastics in a Circular Economy,
ou EU Plastics Strategy [Uma estratégia europeia
para plasticos em uma economia circular, ou
Fctratdaia nara  nlictirn da  FI I]) O foco é
aumentar as taxas de reciclagem de todos os
materiais de embalagem e expandir a
responsabilidade do produtor, além de restringir
a comercializacdo de artigos plasticos individuais.
Os produtores de embalagens de plastico, em
particular, enfrentam desafios importantes, uma vez
que as taxas de reciclagem obrigatdéria aumentarao
do nivel atual de 26% para 55% até 2030 (Diretiva
2018/852/CE, que altera a Diretiva 94/62/CE.
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A nova Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico
(2019/904/CE) também contém regulamentos
sobre produtos de uso uUnico feitos inteiramente
(ou parcialmente) de plastico. A diretiva proibe,
por exemplo, o uso de canudos, cotonetes,
plastico oxodegradavel e talheres descartaveis
e promove a reducdo de copos. Além disso,
o Artigo 92 da diretiva prescreve a coleta
seletiva de garrafas de bebidas de até
trés litros (incluindo as respectivas tampas)
com umaquota de 77 % (até 2025) e 90%
(até 2029).

Circularidade

O design para reciclagem faz parte do design
circular do produto e representa uma base
importante para a avaliacdo holistica da
sustentabilidade. Circularidade significa que a
embalagem é projetada de forma que a maior
reutilizacdo possivel dos materiais em uso
possa ser alcangcada. Os objetivos aqui sdo a
conservacdo de recursos, a maior vida util
possivel, a reciclagem de materiais idénticos
(reciclagem em circuito fechado) ou o uso de
materiais renovaveis.

As embalagens circulares devem, portanto, ser
projetadas e fabricadas de forma que possam ser
reutilizadas (solucdo reutilizdvel) e/ou que as
matérias-primas utilizadas possam ser reutilizadas
em grande parte como matérias-primas secundarias
apos a fase de uso (reciclagem) e/ou consistem em
matérias-primas renovaveis.

1. Reduzir

de embalagens.

!
O 2. Reutilizar
A

No entanto, deve-se sempre escolher a

3. Reciclar

qualidade.

Da mesma forma, a partir de 3 de julho de 2024 (nos
termos do Artigo 62), os recipientes para bebidas de
até trés litros feitos totalmente (ou parcialmente) de
plastico sé poderdo ser colocados no mercado se os
fechos ou as tampas da embalagem permanecerem
presos ao recipiente durante todo o curso do uso
pretendido. Embalagens para viagem feitas de EPS
sdo completamente proibidas. A base para essas
medidas € a hierarquia de residuos conforme
descrita no texto a seguir.

No entanto, de acordo com a hierarauia de
residuos. que persegue o objetivo de
conservacdo de recursos, evitar o desperdicio de
embalagens deve ser prioridade maxima. Além
disso, medidas de reutilizacdo e um design de
embalagem recicldvel devem ser implantados. A
ilustracdo a seguir mostra as medidas a serem
aplicadas, sobretudo, ao design de sistemas de
embalagens circulares.

Reduzir o uso de materiais para evitar a geracdo de residuos

Possibilitar o reaproveitamento do material de embalagem
utilizado, por exemplo, apods a limpeza.

Design de embalagens para permitir uma reciclagem de alta

Nesta avaliacado, diversos fatores - bem como

opcao que oferece o melhor desempenho estruturas de reciclagem especificas da
ambiental ao longo de todo o ciclo de vida regido - devem ser considerados.
da embalaagem.

INTRODUCAO



Definicoes de termos

O capitulo a seguir define os termos basicos usados no contexto do design de produto circular.

Taxa de reciclagem

De acordo com a Diretiva 2018/852/CE, que
altera a Diretiva 94/62/CE sobre embalagens e
residuos de embalagens (Artigo 1) da Comissao
Europeia, o peso dos residuos de embalagens
gerados e reciclados em um determinado ano
civil em relagdo a quantidade introduzida no
mercado € usado para calcular a taxa de
reciclagem. A determinacdo efetiva do peso dos
residuos de embalagens contados como
reciclagem deve, em principio, ser feita no
ponto em que os residuos entram no processo
de reciclagem.

Reciclabilidade

Os produtos devem atender aos seguintes critérios
para serem reciclaveis: O material usado é coletado
por sistemas de coleta especificos de cada pais e
regido e pode ser classificado usando os padrdes
tecnoldgicos mais recentes. Além disso, é reciclado
em um processo que utiliza tecnologia de ponta.

Capacidade de classificacao

A classificacdo do material € um requisito basico
para a reciclabilidade. Deve-se garantir que
técnicas de classificacdo especificas e avancadas
sejam usadas. A capacidade de classificacdo
depende, por um lado, da deteccéo e
identificacdo correta

Uso de materiai reciclado

A DIN EN I_0D 14021 define 0 material reciclado antes
e depois do uso da seguinte forma: Material pré-
consumo é o material separado do fluxo de residuos
durante o processo de fabricacdo. Nao inclui a
reutilizacdo de materiais provenientes de pods-
processamento ou refugo gerado no decorrer de um
processo técnico e que possam ser reaproveitados
no mesmo processo (também conhecido como PIR,
sigla em inglés para contedudo Reciclado Poés-
industrial).

Isso significa a quantidade que ja passou pelo
processo de classificacdo especifico do material. As
perdas das etapas de pré-tratamento foram
consideradas. No caso de plasticos, por exemplo, isso
inclui o material alimentado diretamente na extrusora
para refundicdo.

As matérias-primas secundarias resultantes
abrigam um potencial de mercado significativo,
podendo ser usadas como substitutos para
novos materiais idénticos a materiais. Sendo
assim, a reciclabilidade deve ser diferenciada da taxa
real de reciclagem.

(por exemplo, reconhecimento do material por um
espectro especifico infravermelho préximo) e, por
outro lado, da classificacdo da embalagem
propriamente dita (por exemplo, ejecdo por meio de ar
comprimido).

Materiais pds-consumo sdo aqueles provenientes de
residéncias, estabelecimentos comerciais e industriais
ou institutos (quando s&o os consumidores finais do
produto) que ndo podem mais ser utilizados para a
finalidade a que se destinam. Incluem materiais
reciclados da cadeia de abastecimento (também
conhecidos como PCR, sigla em inglés para conteldo
Reciclado Pdés-consumo ou PCW, Residuo Pos-
consumo). Ao discutir embalagens com conteudo de
material reciclado, aplica-se o uso de material pods-
consumo.

INTRODUCAO
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INTRODUCAO -

DESIGN DE EMBALAGEM RECICLAVEL

Para poder aplicar o design de embalagens recicldveis, o conhecimento fundamental sobre processos de
classificacdo e reciclagem se faz necessario. A embalagem deve, portanto, ser adequada para processos de
classificacdo e reciclagem de ultima geracdo, além de suas funcdes basicas (por exemplo, armazenamento,
transporte, prote¢do do produto, apresentacdo do produto e conveniéncia).

Visao geral dos processos de reciclagem

A seguir, incluimos uma visdo geral dos atuais processos de reciclagem de materiais de embalagem.
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O granulado resultante
pode agora ser utilizado
como matéria-prima
para a renovagdo da
producédo de artigos de
plastico, de forma
integral ou em adi¢do a
fracdo primaria.

Reciclagem de plasticos

O termo reciclagem “material” ou “mecanica”
refere-se a um processo de tratamento mecanico
no qual a estrutura quimica basica do bolimero é
preservada. O residuo plastico ¢é classificado,
submetido a limpeza fisica intensiva para remocéo
de possiveis impurezas, triturado e refundido ou
composto em um novo material. Por outro lado,
na reciclagem quimica (também chamada de
reciclagem tercidria ou de matéria-prima - no

Brasil também conhecida por avanc¢ada), o polimero é
quimicamente degradado em compostos de baixo
peso molecular, purificado e novamente polimerizado.
A expressdo genérica “reciclagem de materiais”

combina a reciclagem mecénica e a reciclagem de
matérias-primas de uma forma mais abrangente. O
processo de reciclaaem mecanica para embalagens
plasticas pode incluir as seguintes etapas para sistemas
de embalaaens riaidas:

Na primeira etapa, as embalagens
plasticas sédo coletadas
separadamente por meio da lixeira
amarela ou da sacola amarela. Em
seguida, os residuos sdo separados

composi¢cdo quimica e,
posteriormente, classificados.

por forma, densidade, tamanho, cor e

Em seguida, os residuos
classificados, agora
disponiveis em fragdes
separadas, sdo
compactados em fardos
para facilitar o transporte
da planta de classificacao
para a planta de
reciclagem.

O proximo passo € um processo de
lavagem para retirar os residuos
organicos das embalagens dos
alimentos, uma vez que estes podem
interferir com o processo restante.

Para converter os flocos em aranulado
plastico processavel (reciclado), eles saq
compostos, ou seja, refundidos em
extrusoras. Aqui, aditivos podem ser
misturados enquanto componentes
indesejados também podem ser N

removidos. . o .
- O material é triturado para processamento posterior e para

um tamanho uniforme - os chamados “flocos”.
Posteriormente, uma classificagcdo mais meticulosa pode ser
realizada, usando o processo em tanque de flutuagcdo para a
separacdo de materiais PET com densidade inferior a 1 g/cm3.

PROCESSOS DE RECICLAGEM



O processo mais importante para o processo de
reciclagem subsequente é a tecnologia de classificacdo
e, por isso, o design reciclavel visa, principalmente,
permitir uma classificacdo clara do material. As
seguintes tecnologias sdo usadas como padrdao para
classificacdo de tipos de plastico:

B Selecdo magnética (para a separacdo de
componentes magnéticos como o metal
ferroso)

m Separador de corrente eddy ou “eddy
current” (para separar metais ndo condutores,
aluminio)

m Espectroscopia de infravermelho-préximo
(NIR) (determinag¢é&o de material por meio de
feixe de reflexdo)

m Depois da lavagem e trituragcdo: Flotacdo
(separacdo baseada na densidade de
diferentes tipos de plasticos)

m Processos adicionais, conforme necessarios

Na reciclagem de plasticos, a classificacdo por meio
de infravermelho-préximo ¢é fundamental para a
correta destinacdo da fracdo material da embalagem
basica. Se esse reconhecimento ndo for possivel, a
embalagem n&o pode ser atribuida ao fluxo de
material correto, sendo atribuida incorretamente ou
rejeitada. Este problema ocorre, por exemplo, com
mangas que cobrem toda a superficie da garrafa, se

PLASTICOS COM UMA
DENSIDADE < 1g/cm3

o material da manga ndo for idéntico ao material da

garrafa e/ou a manga for impressa em toda a
superficie e, portanto, a cor da garrafa (por
exemplo, transparente) ndo possa ser atribuida.
Problemas semelhantes surgem com o uso do

corante negro de fumo (cor preta), que absorve
o feixe infravermelho e, portanto, impede a avaliacdo. Uma
segunda caracteristica distintiva importante é a densidade
especifica do material. Cada tipo diferente de plastico tém
sua densidade de material, que também é usada para
diferenciacdo na tecnologia de classificacdo. Se esta
densidade especifica de um tipo de plastico for alterada
artificialmente (por exemplo, por meio da adicdo de
aditivos de alteracdo de densidade que aumentam a
densidade do PP para mais de 1 g/cm3), o processo de
classificacdo ndo pode mais ser usado na forma usual, ja
que a caracteristica distintiva foi alterada. Um limite
decisivo ¢ a densidade acima ou abaixo de 1 g/cm3. As
garrafas PET, portanto, costumam ter uma densidade
superior a 1 g/3cm3, e a tampa de PEAD e o rétulo de PP
tém densidade inferior a 1 g/cm3. Devido a essa diferenca,
a classificacdo pode ser realizada de maneira muito
eficiente e simples, usando o método de tanque de
flutuacao.

A flotacdo (sink-float sorting, classificagdao por tanque
de flutuagdo) é um processo de separacdo baseado
em densidade, no qual os flocos de plastico triturados
sdo separados, geralmente com dgua como © agente
de flotacdo. Desta forma, polimeros com densidade
inferior a 1 g/cm3 (por exemplo, PP, PE) podem ser
separados com certa facilidade dos plasticos com
densidade maior (por exemplo, PET, PS, PVC etc.).

A tabela a seguir mostra as densidades especificas dos
plasticos de embalagem basica mais comuns:

PLASTICOS COM UMA
DENSIDADE >1g/cm3

PP
PELBD
PEBD

PEAD

Diversos projetos de pesquisa sobre reciclagem
quimica estdo atualmente em desenvolvimento.
Espera-se que, nos proximos anos, processos de
reciclagem quimica também sejam utilizados em larga

PS
PET
PVC (filme flexivel)

PLA

escala. Este ainda ndo é o caso, e é por isso que os
processos de reciclagem quimica ndo serdo discutidos

neste guia.

PROCESSOS DE RECICLAGEM
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As fibhrac cacundiriag obtidas
podem ser reutilizadas para a
producédo de papel. No entanto,
existem limitacdes técnicas, pois a
qualidade da fibra (comprimento da
fibra) diminui a cada ciclo de
reciclagem.

14

Reciclagem de papel

Papel e papeldo sdo materiais

natureza das fibras (branqueadas ou ndo), das

No processamento 1imido,
as fibras de papel sdo tratadas
por meio de estresse mecanico em
uma solugcdo aquosa nos chamados
pulpers. Além disso, substancias
estranhas indesejadas, como particulas
adesivas, clipes de metal e folhas metalicas
sdo removidas nesta etapa. Dependendo do
uso pretendido, as tintas para impressdo também
sdo separadas por meio de um processo de
destintaaem (com adicdo de ar e produtos quimicos).
Geralmente nenhum processo de destintagem é usado
para a reciclagem de papéis de embalagem.

Um pré-requisito fundamental para garantir a reciclabilidade das
embalagens de papel é que elas sejam coletadas na fracdo de
residuos correta (fracdo de papel) e sejam recicldveis no
processo de reciclagem (restricdes, por exemplo, devido a forte
contaminagdo organica). Para isso, algumas condi¢cdes
estruturais devem ser atendidas: De acordo com o0s
regulamentos europeus, as embalagens de papel devem conter
pelo menos 95% de fibras para serem consideradas como tal.
Deve-se considerar que atualmente existem diferencas
especificas para cada pais. Papéis revestidos em ambos os lados
e papéis revestidos ou impregnados com parafina ou cera em
um ou ambos os lados sdo, em qualquer caso, considerados um
material compdsito e, portanto, ndo sdo embalagens de papel:

qgue consistem,
principalmente, em camadas de fibras vegetais e sdo
posteriormente processados e refinados em multiplas
etapas (revestimento, impregnacdo, laminacdo etc.).
Dependendo da espessura das camadas de fibra, da

cargas adicionadas, da estrutura e da construcdo
(papeldo ondulado, cartdo composto etc.), uma
grande variedade de tipos de papel e papeldo pode
ser distinguida. Para reutilizar as fibras como matéria-
prima, €& necessario um processo de preparagcdo

multi-etapas:

A primeira etapa é a coleta dos residuos de
papel, ja subdivididos de acordo com a origem
(processamento de papel, setor comercial e
setor doméstico) para classificacado inicial.

Em seguida, ocorre um
processo gradual de
classificagdo a seco,
usando tecnologia de
classificacdo automatica
(por exemplo, sensaores
NIR, telas, unidades de
sopro etc.) e
classificacdo manual.
Impurezas como
madeira, materiais
téxteis e papel
revestido sdo separadas.

Em seguida, os residuos de papel sdo separados de
acordo com seus tipos pré-definidos (classes inferiores,
alta resisténcia, especiais etc.) e prensados em fardos.
Alternativamente, a reciclagem mista dos residuos de
papel coletados pode ocorrer (sem classificacdo prévia).

Devido a restricdes técnicas, o revestimento deve ser realizado
apenas em um lado, pois a desintegracao das fibras é impedida
com o revestimento em ambos os lados. Existem estruturas de
reciclagem separadas para fragdes especiais, como
embalagens compostas cartonadas para bebidas (consulte o
capitulo 3.7), que geralmente consistem nas camadas PE-
papel-PE, ou PE-papel-PE-aluminio-PE. Para ser elegivel para
essas fracdes, ndo deve haver desvios da estrutura especifica
do material (por exemplo, por meio da lamina¢cdo adicional
com outros plasticos) e a embalagem deve, por definicao, ser
destinada a alimentos liquidos ou pastosos.

PROCESSOS DE RECICLAGEM



Reciclagem de vidro

O vidro € uma mistura de matérias-primas composta
principalmente por areia de quartzo, soda e calcario.

Dependendo do uso pretendido e da coloracao,

outros aditivos (por exemplo, cromo e Oxido de
verde)

ferro para coloracé&o

podem ser

adicionados. Devido a sua alta estabilidade, o vidro

pode,

Os cacos de vidro residual s&o adicionados como matéria-

prima secundaria e fundidos na planta de fundicao de
vidro junto com as matérias=nrimas nrimarias,

A utilizacdo dos cacos é vantajosa, por um
lado, pela economia de matérias-primas
primarias e, por outro, pela economia
de energia.

Resumidamente,
distinguidas na reciclagem do vidro:

teoricamente, ser derretido ilimitadas vezes e, portanto,
é ideal para a reciclagem de materiais.

as seguintes etapas podem ser

A primeira etapa é a coleta dos residuos de
vidro separados por cor em vidro branco e
colorido. A separa¢é&o é uma base
importante para alcangar as purezas de cor
necessarias (branco, marrom, verde), o que
é feito por classificacdo optica adicional.

Em seguida, o tamanho é
reduzido para os graos
necessarios (aprox. 20mm)
para a classificacdo seguinte
e alimentacao do forno de
fuséo.

Posteriormente, as matérias estranhas e as
impurezas do uso sdo separadas em varios
processos de classificagcdo e uma
classificacdo mais precisa é realizada de

acordo com a cor.

As principais substancias que interferem nos residuos de caco de vidro incluem:

Vidros de cores diferentes e 6xidos de
metal adicionados, que levam a
descoloracdo indesejada. Portanto, as
cores padrdo marrom, branco e verde
sdo as preferidas (tons fracos, como
verde claro, também podem ser
reciclados).

Materiais ceramicos (ceramica, pedras,
porcelana) e materiais metalicos
podem levar ao aumento da corroséo
do tanque de vidro ou

indesejadas no vidro reciclado.

inclusdes

PROCESSOS DE RECICLAGEM
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de alimentos, afetam a coloragéo e a
colagem.
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m Reciclagem de metal

Metal ferroso

A folha-de-flandres, um metal ferroso revestido com
uma camada protetora de estanho, € wusada
principalmente para embalagens. Particularmente no
caso de embalagens que entram em contato com
alimentos, a drea estanhada é revestida adicionalmente
com uma camada de verniz ou pldstico para evitar a
fuga dos ions de estanho. Devido as suas propriedades
magnéticas, as embalagens de metal ferroso podem ser
detectadas com certa facilidade no processo de
classificacdo usando separadores maanéticos. O ferro
pode, entdo, ser prensado e refundido quantas vezes
desejar. O metal fundido pode ser enrolado em folhas e
processado novamente em bandejas, latas e fechos ou
lacres.

Aluminio

O aluminio é usado para a producdo de embalagens,
como latas e bandejas, mas também como material de
folha para compdsitos. As embalagens de aluminio sdo
coletadas no processo de classificacdo com a ajuda de
senaradores de correntes eddv. O material é entao
prensado e pode ser refundido e posteriormente
processado em fundicdes de aluminio. Como os metais
ferrosos, o aluminio pode ser reciclado com muita
frequéncia e de maneira idéntica ao material. Isso
economiza uma grande quantidade de energia e
matérias-primas em comparagcdo com a producdo de
aluminio primario.

As etapas basicas na reciclagem de metais sdo mostradas abaixo usando o diagrama:

A coleta de sucata geralmente é
feita em conjunto para metais
ferrosos e aluminio.

Em processamento posterior, os lingotes
fundidos sdo transformados em folhas ou
chapas usando um processo de laminagao
multi-etapas. Isso possibilita o
reaproveitamento das matérias-primas
extraidas.

No reprocessamento, o metal
ferroso ou o aluminio s&o fundidos
com quaisquer aditivos para
manter a qualidade do produto e
sdo fundidos em lingotes.

Em seguida, hd a separacdo em metais ferrosos e

metais ndo ferrosos (aluminio) usando
separadores maanéticos ou separadores de
correntes eddy, bem como a classificagédo
adicional de metais ndo ferrosos e alguma
reclassificacdo manual. Alternativamente, a
separag¢do também pode ocorrer apds o

processo de trituracdo anterior (trituracdo das

embalagens recolhidas). Os varios metais
também s&o separados.

PROCESSOS DE RECICLAGEM



Informacoes e recomendag¢oes gerais

Embalagens prontas para venda devem ser remo¢do da decoragcdo. Se a participacdo ativa
concebidas em consideragdo a critérios de do consumidor final for prevista ou presumida
sustentabilidade, de forma que a coleta e (por exemplo, ao separar uma embalagem de papeldo
a classificagdo - bem como a reciclagem - de um copo de plastico), a correta separacdo e
sejam possiveis em alto grau. descarte dos componentes deve ser comprovada e
A fim de garantir a reciclabilidade das embalagens, documentada por meio de pesquisas empiricas
varias recomendacdes se aplicam, que diferem (por exemplo, estudo de caso). As
dependendo do tipo de embalagem e material. Além seguintes  informacdes e recomendacdes  gerais
disso, o papel que os potenciais consumidores para um design reciclavel referem-se a critérios
desempenham neste contexto é fundamental. Em essenciais, dependendo do material usado,
principio, a separacao “correta” dos componentes nao seus aditivos,  elementos decorativos,  outros
deve depender dos usuarios finais (consumidores), pois componentes e sistemas de fechamento, bem
seu comportamento ndo pode ser diretamente como sua adequacdo aos mais recentes
influenciado. Caso isso ndo seja possivel, medidas processos de classificacdo e reciclagem
devem ser tomadas para facilitar ao maximo a mecanica. Com base nessas recomendacdes as
separacdo correta dos produtos pelo consumidor final, decisdes para o design de um produto reciclavel
com informagdes claramente legiveis na embalagem e também podem ser tomadas independentemente de
rotulagem clara do tipo de material, bem como tipos especificos de embalagem. As recomendacdes
informacgdes visiveis e perfuracdes simples para servem como um guia abrangente para o leitor.

Acabamentos de preferéncia:

a m Embalagem idealmente reutilizavel (retornavel) com design reciclavel.

B Maior reducdo possivel no uso de materiais de embalagem (sem afetar negativamente a
protecdo do produto).

B Uso de materiais reciclados sempre que possivel.

m Uso de monomateriais, ou combinacdes de materiais reciclaveis. Coloracdo econémica. Tintas

B para impressao e revestimentos em conformidade com a EuPIA.

m Uso de adesivos que ndo exercam impacto negativo sobre os processos de classificagdo e
reciclagem.

B Os auxiliares de enrolamento/fechamento devem estar bem presos a embalagem para evitar a
criacdo de pecas pequenas.

B Se possivel, gravacao a laser da data de validade e numeros de lote.

m A embalagem deve ser projetada de forma que o esvaziamento residual seja o mais eficaz
possivel.

B Dentro do conceito de “design para reciclagem”, a embalagem deve ser projetada de forma
que, no caso de uma separacdo de componentes individuais da embalaaem, a participacdo do
consumidor final ndo seja necessaria para o descarte.’

J

Deve-se evitar o seguinte:

g B Materiais raros ndo recicldveis e que existem somente em pequenas quantidades no mercado.

m Aditivas que levam a problemas de qualidade no reciclado durante os processos de reciclagem
(por exemplo, devido a produtos de degradacao potencialmente contaminantes).

B Além disso, corantes baseados em nearo de fumo podem levar a classificacdo incorreta
do material ou a rejeicdo durante a deteccdo NIR no processo de classificacdo de
plastico (no entanto, corantes pretos e escuros detectdveis por NIR ja estdo no mercado).

J
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E Recomendag¢oes especificas de material

A variedade de materiais de embalagem atualmente
disponiveis no mercado permite combinar o material
com o produto de maneira ideal e, assim, garantir a
melhor protecdo possivel do produto. Dentro dessas
categorias de materiais, hd um grande numero de
designs e tipos de embalagens que sdo descritos em

detalhes nas secdes a seguir. As recomendacdes
listadas aqui devem ser vistas como recomendacdes
especificas de material geralmente vélidas, que
também fornecem orientagdo para tipos de
embalagem n&o explicitamente descritos neste
documento.

Vet

,lf Al
o w1

A

Usar materiais tdo amplamente disponiveis quanto possivel (PP. PE. PET).
Combinag¢des de materiais reciclaveis (idealmente monomateriais).

A area de superficie do material de base deve, na melhor das hipdteses, ser
coberta por no max. 50 %2 com a manga/rétulo/bandeirola.

Facil separagcdo mecanica dos componentes individuais no processo de
classificagao.

Se possivel, usar materiais transparentes.

O minimo possivel de aditivos.

Adesivos reciclaveis ou lavaveis sob certas condig¢des.

Sem camadas de barreira, mas com revestimento de plasma de carbono?,

Barreira SiOx- ou AlI203 caso seja necessario.

m Papel/Cartao
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Evitar partes pequenas que possam ser separadas pelo consumidor final (descarte
inadequado de lixo).

Evitar partes peguenas que possam ser separadas pelo consumidor final (descarte
inadequado de lixo).

Aditivos com alteracdo de densidade (por exemplo, aditivos de aumento de densidade

em embalagens de PE e PP) causam problemas na classificagao.

Usar tintas a base de nearo de fumo. j

m As fibras para a producdo vém de arvores coniferas e caducifdlias no melhor caso.

m Se possivel, sem revestimento mas, se necessario -> revestimentos unilaterais de

plastico ou Iaminada da nlactico (teor de fibra no melhor caso > 95%).4

Aplicacoes adesivas que ndo levam a formacao de eola problematica. Tintas que
podem ser removidas no processo de destintacem.

O minimo possivel de cores e impressdo minima com cores em conformidade com a

EUPIA.
_

Revestimentos de plastico em ambos os lados.
Revestimentos de cera.

Papel siliconado (excec¢do: alimentagdo em usinas especiais de reciclagem).
Componentes de fibra reforcada por via Umida.®

Janelas integradas e outros componentes de plastico que ndo podem ser
facilmente separados do papel

U
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a m Coloragdo padrao em tons de verde, marrom, branco

(transparente) ou afins.

m Embalagem de vidro regular de trés componentes (areia de

quartzo, soda, ealcirio).

m Gravuras e rétulos de papel (resistente a dgua).

-

X/

[
(por exemplo: vidro de borossilicato).

m Cristal de chumbo, vidro de criolita.

B Pecas de ceramica.

B Garrafas com revestimento completo colorido.

m  Manaas de superficie completa.

[

superficies.

m Folha de flandres

-

Nenhuma embalagem em vidro, como vidro resistente ao calor

Rotulos plasticos adesivos permanentes e para grandes

R

B Metais ferromagnéticos.

B  Revestimento com pintura.

m  Fechos ou lacres também em metal ferromagnético.

m  Decoragdo por meio de relevo ou bandeirola de papel.

-

a Partes metalicas nao ferrosas.
Processo de impressao direta.
Gravagao ou impresséao direta.

Revestimento com pintura.

Fechos ou lacres em aluminio

Aluminio em material compdsito.®

X/

Cores nao conformes.

Latas de aerossol com propulsores a
base de hidrocarbonetos e/ou
conteudo residual

-

Latas de aerossol com propulsores a base
de hidrocarbonetos e/ou conteudo residual.

Cores ndo conformes.

-

RECOMENDAGOES ESPECIFICAS DE MATERIAL
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m Materiais alternativos

20

e conexoes de materiais

Plasticos raros

Via de regra, a reciclagem s6 pode ocorrer
de forma economicamente vidvel se o insumo
estiver disponivel em grandes quantidades e da

forma mais homogénea possivel. Para
materiais que raramente sdo encontrados no
mercado, muitas vezes ndo ha fluxos de
reciclagem adequados,

Plasticos compostaveis

O objetivo da compostabilidade vai contra o
processo de reciclagem, pois o material que
pode ser bem compostado muitas vezes ja

perdeu sua qualidade quando chega ao fluxo de
reciclagem.

No entanto,
reciclaaem de material

em produtos para os quais a
é descartada devido a
forte poluicdo assumida ou por outros motivos, o
uso de materiais biodegradaveis pode ser
recomendado no futuro (por exemplo, cdpsulas de
café, embalagens para carne fresca etc). No
entanto, a comprovacao da compostagem
industrial deve estar disponivel e também deve
ser comunicada ao consumidor final

apesar de sua possivel boa reciclabilidade. Um design
de embalagem facil de reciclar deve, portanto, focar no
uso de alguns materiais comuns. Materiais raros que
ndo devem ser usados incluem policarbonato (PC) e
cloreto de polivinila (PVC).

No ambito de uma avaliagdo do ciclo de vida,
as vantagens potenciais do wuso de plasticos
compostaveis podem ser avaliadas. Plasticos
oxodegradaveis (plasticos que podem se decompor
no meio ambiente devido a seus aditivos) ndo sao
recomendados de forma alguma. Além  dos

danos a qualidade do reciclado, 0os
microplasticos sdo produzidos por decomposi¢cdo
incompleta. Ademais, a colocacdo de plasticos

oxodegradaveis no mercado sem isso é proibida
a partir de 03 de julho de 2021 no dmbito da Diretiva
sobre Plasticos de Uso Unico da UE (2019/904, Artigo
5).

Fibras especiais com papel/papeldao

Aqui, os efeitos das fibras nao lenhosas (por
exemplo, grama, canhamo, algoddo etc.) no
processo de reciclagem ainda nado foram

completamente esclarecidos.

Uma baixa entrada desses materiais no fluxo de papel
recuperado é considerada ndo critica para o processo
de reciclagem.

Materiais compdsitos com contetido plastico

Materiais compdsitos ou materiais multicamadas
(multicamada): materiais feitos de dois ou mais
materiais diferentes podem combinar as melhores
propriedades dos respectivos materiais. Uma
aplicacdo comum de materiais compdsitos sdo os
filmes, que cumprem uma funcdo de barreira e,
portanto, prolongam a vida util dos produtos
alimenticios.

Materiais compdsitos podem fornecer um alto nivel
de protecdo ao produto com um peso de embalagem
reduzido, mas podem dificultar a reciclagem ou até
mesmo impedi-la. Compdsitos plasticos reciclaveis
sdo listados de acordo com o material especifico no
capitulo “Recomendac¢des de design para diferentes
tipos de embalagens”.

RECOMENDAGOES ESPECIFICAS DE MATERIAL



RECOMENDACOES DE DESIGN PARA
DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM

Recomendag¢des para um design de embalagem
reciclavel sdo sugeridas abaixo. Recomendacdes de
design detalhadas j& podem ser obtidas para
diversos tipos comuns de embalagens. Para alguns
outros tipos, elas ainda estdo em desenvolvimento,
razdo pela qual disponibilizamos recomendac¢des
gerais neste material. Para um design totalmente
reciclavel, os critérios da categoria “melhor caso”
devem ser selecionados. Critérios

também permitem a reciclagem, mas

Sistema de codificacao de cores

As recomendacdes a seguir para o design de
embalagens recicldveis foram classificadas de
acordo com o tipo e material de embalagem, a fim

restricdes individuais (como a reducdo
da qualidade do reciclado). Os critérios ‘a evitar”
devem geralmente ser excluidos,
impedem uma separacdo clara ou conduzem a
uma contaminacdo indesejada no processo de
reciclagem. Estas sdo recomendag¢des geralmente
validas, que podem ser aplicadas com base nos
dados atuais. Mais detalhes serdo elaborados em
cooperagcdo com a FH Campus Wien.

ndo ha

uma vez que

de garantir a aplicabilidade mais pratica
da recomendag¢do. Os diferentes tipos de
embalagem sé&o definidos da seguinte forma.

BANDEJAS E COPOS EMBALAGEM FLEXIVEL

TUBOS LATAS CAIXAS DOBRAVEIS

~

RECOMENDACOES DE DESIGN PARA DIFERENTES
TIPOS DE EMBALAGEM (EM DESENVOLVIMENTO)

EMBALAGEM COMPOSTA
CARTONADA PARA BEBIDA

Principais critérios

As recomendacdes de design sdo fornecidas para cada um dos trés critérios principais, que, por sua vez,

resumem os recursos de design mais importantes:

DECORACAO E OUTROS SISTEMA DE
MATERIAL COMPONENTES FECHAMENTO
- Materiais e aditivas - Rétulos, bandeirolas e manaas - Tampas, fechos ou
- Barreiras - Cadificacio pelo engarrafador lacres
- Cor - Tintas para impressao - Vedacdes, peliculas
de vedacgédo

- Designs
- Rotulo adesivo

Sistema de semaforo

Os tipos de embalagem para os quais ja existem
recomendacdes detalhadas sdo divididos em trés
categorias (verde, amarelo, vermelho). As
recomendacdes de design para diferentes tipos de
embalagem - para as quais um maior nivel de
detalhamento estd sendo desenvolvido - sao
divididas nas categorias verde e vermelho. Em alguns
casos, comentarios adicionais sdo feitos sobre os
critérios de design individuais, que podem ser
encontrados no Capitulo 5/Glossario.

- Auxiliares de abertura

Melhor caso

A evitar

)
___J

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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O mono-PET transparente é mais bem indicado para reciclagem de material idéntico e de alta
qualidade.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de éxido de silicio (SiOx), uma barreira de éxido de
aluminio (Al-Oz) ou um revestimenta de nlasma de carhono (somente para garrafas coloridas)
podem ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Material desbotado, claro, escuro ou opaco pode ser coletado ou reciclado, mas sera de qualidade
inferior ao material transparente.

Aditivos como estabilizadores de LIV, branaueadores énticos e absorvedores de oxiaénio sé devem
ser adicionados se necessario.

Em principio, o uso de barreiras deve ser evitado. No entanto, barreiras de PA (fracdo de massa <5%
em peso), um material multicamada com PGA, ligas de PTN e barreiras a base de TPE ou PO podem
ser usadas em certas circunstancias.

E importante evitar o uso de materiais com densidade <1 g/cm3 e aditivos que alteram a densidade no
polimero, pois a classificagdo de PET é baseada na separa¢do de densidade.

Barreiras feitas de FVOH e PA (fracdo de massa > 5% em peso), bem como outras barreiras inseridas
podem, por vezes, prejudicar fortemente a qualidade do reciclado.

Outros tipos de PET (por exemplo, PET-G), bem como um composito com outros plasticos, como PLA,
PVC e 0s, ndo sdo compativeis com a fragdo de PET e sdo considerados materiais interferentes.

Aditivos especiais, como aditivos de oxigénio/bio/oxodegradaveis, nanopbarticulas e um aditivo de
PA danificam o reciclado. Além disso, a adicdo de aditivos oxodegradaveis é proibida em toda a UE
desde 2021, segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacdo. Cores metalicas e fluorescentes
devem ser evitadas devido a eontaminacio do reciclado.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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Se possivel, deve-se evitar a impressdo direta na embalagem. Se for necessaria, as tintas para
impressdo devem estar, no minimo, em conformidade com a FuPIA e sem sangramento para
evitar contaminacio potencial.

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de
gravacao em relevo ou marcacao a laser.

Se rétulos e mangas forem utilizados, eles devem cobrir no maximo 50% da embalagem8 e ser

feitos de um material com densidade < 1g/cm? (por exemplo, PP, PE) para que possam ser
separados no processo de classificagao.

J

Os rétulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rétulos de papel convencionais porque
ndo liberam fibras durante o processo de lavagem que possam contaminar o material reciclado.

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser
realizadas por meio de impressdo direta minima com outros sistemas de codificacdo (por exemplo,
iato de tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

A impressdo direta extensa na embalagem é desvantajosa, pois as tintas para impressao liberadas
podem prejudicar a clareza do reciclado ou contaminar o fluxo de reciclagem por meio da liberagcdo
de tintas para impressdo na dgua de lavagem (potencial formacdo de NIAS).

Decoracdes em grande escala, cobrindo mais de 50% da superficie da embalagem?®
podem prejudicar o processo de classificacdo.
Rétulos e mangas feitos de um material com densidade > 1 g/cm?® (por exemplo, PVC, OPS, PLA),

PET, assim como rétulos de papel nio resistente a umidade, podem contaminar a fracao de PET.

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada > 5 pm) podem
levar a classificacdo indesejada na fracdo de metal.

O material de preferéncia para as tampas sdo PP, PEAD ou outros materiais com densidade <1g/
cm3, pois podem ser separados de PET no processo de reciclagem.

Se forem usadas peliculas de vedacéo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Da-se preferéncia a sistemas de fechamento sem forros. Se necessario, devem ser usados forros de
EFEVA oy TPF,

A partir de 2024, a ades&o do sistema de fechamento (conforme artigo 6.2, 2019/904/CE) deve ser
garantida pelo tempo de utilizacdo prevista para embalagens de bebidas de até 3 litros.

Caso seja necessdria uma vedacdo e outros componentes feitos de silicone, eles devem ter uma
densidade < 1 g/cm? para permitir a separacdo no processo de classificacao.

Componentes metalicos, materiais contendo aluminio (com espessura de camada > 5 um), duroplast, PS,
POM e PVC sdo considerados materiais interferentes, pois interferem na classificacdo e no reprocessamento
do material e podem danificar extrusoras e equipamentos, entre outras coisas.

Isso também se aplica a silicones ou peliculas de vedagio nao removiveis, molas de vidro e metal de
sistemas de bombeamento ou materiais com densidade > 1g/cm?.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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No melhor caso, garrafas de PF devem ser o mais despigmentadas possivel (transparentes) ou
brancas, e compostas de monomaterial de PE sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de 6xido de silicio (SiOx), uma barreira de 6xido de
aluminio (Al,Oz) ou um revestimento de nlasma de carbono (somente para garrafas coloridas)
podem ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um combésito multicamada pode ser usado, conforme necessario, se for composto de diferentes
tipos de PE (por exemplo, PERD, PFAD),

Compésitos multicamadas com pequenas quantidades de PP s&o reciclaveis.

Aditivas podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer <1g/cm3 e,
portanto, a classificacdo da densidade ndo for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira EVOH pode ser usada, desde que os valores limites aplicaveis
sejam cumpridos.’©

Deve-se evitar o uso de materiais compostos de PS. PVC, PLA, PET e PET-G, pois
contaminam a fracdo de PE.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, CACO3), bem como adaentes
espumantes para expansao quimica, que levam a um aumento de densidade para > 1g/cm?, pode
levar problemas na classificacdo, pois impossibilita a classificacdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compoésito com PVDEG PA PF-X e EVNU1N (se os limites aplicaveis forem
excedidos) representam substancias interferentes na reciclagem do material, pois contaminam o
reciclado.

A adicdo de aditivos oxodearadaveis danifica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloragdo escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM



Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FuPIA e sem sanaramento para evitar contaminacao potencial.

A impressdo minima com cores claras ou vitrificadas é vantajosa.

Se rétulos e manaas forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base do corpo da
garrafa (por exemplo, PEAD, PERD PEMD DEI RN)

Caso a decoracao seja de material diferente do PE, ela deve cobrir no maximo 50% da superficie da
embalagem para ndo prejudicar a classificacdo correta do material de base.®

A codificacio do lote e a indicacdo da Aata da walidada devem ser incluidas na forma de gravacao
em relevo ou marcacao a laser.

Rotulos de papel resistentes a umidade s&o preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Rotulos e mangas de PP, OPP e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no
maximo 50% da superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rotulos feitos de um material diferente de PE ou PP devem ser lavaveis com
4gua para garantir a separacdo da fracdo de PE e nenhum residuo de adesivo deve permanecetr.

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser
realizadas por meio de impressao direta minima com outros sistemas de codificacdo (por exemplo,
jato de tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio..

Rotulos feitos de outros materiais ndo lavaveis com agua podem afetar negativamente a
classificacdo ou a qualidade da reciclagem da fracdo de PE.

Deve-se evitar o uso de mangas e rotulos de PV, de modo geral, mesmo que sejam lavaveis com
dgua.

Decoracdes de area grande (> 50% da superficie da embalagem) e mangas que cobrem toda a
superficie, feitas de um material diferente do PE, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada > 5 pm) podem
levar a classificacdo indesejada na fracdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

Idealmente, as tampas devem ser feitas do mesmo material de base da garrafa (por exemplo, PEAD,
PEBD, PELBD, PEMD). O ideal é que a tampa e a garrafa também sejam da mesma cor.

Da-se preferéncia a sistemas de fechamento sem farras, Se necessario, devem ser usados forros de
FVA ou TPF,

Se forem usadas peliculas de vedagao, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

A partir de 2024, a ades&o do sistema de fechamento (conforme artigo 6.2, 2019/904/CE) deve ser
garantida pelo tempo de utilizacdo prevista para embalagens de bebidas de até 3 litros.

Tampas flexiveis feitas de laminados blasticos em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PE
em pequenas quantidades.®

Tampas de PP podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.®

Deve-se evitar o uso de tampas feitas de outros materiais, como PET, PFT-G, PS e Pl A pois estes
podem levar a contaminag¢do secundaria da fracdo de PE.

Metais, termofixos, EPS, PVC, bem como vedacdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

Sistemas de bombeamento feitos de outros materiais (especialmente com molas de vidro e metal)
também representam materiais interferentes.

As peliculas de vedagdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 pm) podem prejudicar a classificagao.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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No melhor caso, garrafas de PP devem ser o mais despigmentadas possivel (transparentes) ou
brancas, e compostas de monomaterial de PP sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de dxido de silicio (SiOx), uma barreira de éxido de
aluminio (Al,O3) ou um revestimento de plasma de carbono (somente para garrafas coloridas)
podem ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um material compdsito multicamada pode ser usado conforme necessario, se for composto de
diferentes tipos de PP (por exemplo, OPP, ROPP),

Compdsitos multicamadas com pequenas quantidades de PE sdo reciclaveis.?

Aditivac podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer <1g/cm3 e,
portanto, a classificacdo da densidade ndo for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira FVOH pode ser usada, desde que os valores limites aplicaveis
sejam cumpridos.'©

Deve-se evitar o uso de materiais compostos de PS, PV, Bl A, PFT e DET-5, pois contaminam
a fracdo de PP.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, CaC03), bem como aaentes
espumantes para expansdo quimica, que levam a um aumento da densidade para > 1 g/cm?,
pode levar a problemas na classificacdo, pois impossibilita a classificagio especif ica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC, PA e FVOH (se os limites aplicaveis forem excedidos)
representam substancias interferentes na reciclagem do material, pois contaminam o reciclado.

A adicdo de aditivos oxodearadaveis danif[ca o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloragdo escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de negro de fumo podem impedir a classificacdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM



Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FuPIA e sem sanaramento para evitar contaminacao potencial.

A impressao minima com cores claras ou vitrificadas é vantajosa.

Se rotulos e manaas forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base (PP) da
garrafa.

Caso a decoracgao seja de material diferente do PP, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie
da embalagem para ndo prejudicar a classificagdo correta do material de base.®

A codificacido do lote e a indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacéao
em relevo ou marcagao a laser.

J

Roétulos de papel resistentes a umidade s&o preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Roétulos e mangas de PF e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo
50% da superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rétulos feitos de um material diferente de PP ou PE devem ser lavaveis com
dgua para garantir a separacdo da fracdo de PP e nenhum residuo de adesivo deve permanecer.

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser
realizadas por meio de impressao direta minima com outros sistemas de codificacio (por exemplo,
iato de tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Roétulos feitos de outros materiais ndo lavdveis com dgua podem afetar negativamente a classificacdo
ou a qualidade da reciclagem da fragc&o de PP.

Deve-se evitar o uso de mangas e rétulos de PVC, de modo geral, mesmo que sejam lavaveis com
agua.

Decoragdes de area grande (> 50% da superficie da embalagem) e mangas que cobrem toda a
superficie, feitas de um material diferente do PP, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada > 5 ym) podem levar
a classificacdo indesejada na fracdo de metal.
Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

O ideal é que as tampas sejam feitas do mesmo material de base (PP) da garrafa. O ideal é que a
tampa e a garrafa também sejam da mesma cor.

Da-se preferéncia a sistemas de fechamento sem farras, Se necessario, devem ser usados forros de
FVA ou TPF,

Se forem usadas peliculas de vedacdo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.
Tampas flexiveis feitas de laminados blasticos em PE e PP sdo compativeis com a fragdo de PP em

peguenas quantidades.?

A partir de 2024, a ades&o do sistema de fechamento (conforme artigo 6.2, 2019/904/CE) deve ser
garantida pelo tempo de utilizacdo prevista para embalagens de bebidas de até 3 litros.

Tampas de PE podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.?

Deve-se evitar o uso de tampas feitas de outros materiais, como PET, PET-G, PS e P' A pois estes
podem levar a contaminac¢do secundaria da fragdo de PE.

Metais, termaofixas, EPS, PVC, bem como vedacdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

Sistemas de bombeamento feitos de outros materiais (especialmente com molas de vidro e metal)
também representam materiais interferentes.

As peliculas de vedac¢ao que n&o sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 ym) podem prejudicar a classificacdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL

DECORACAO

MATERIAL

A embalagem de vidro regular de trés componentes (areia de silica, soda, ealearin) na coloracéo
padrdo transparente/branco, verde ou marrom (ou quartzo relacionado) pode ser reciclada de forma
eficaz.

A concentracdo de metais pesados no material deve estar em conformidade com a Deciséo da
Comissao 2001/171/CE, a fim de evitar contaminacao.

O uso de tonalidades alternativas, opacas ou metdlicas, dificulta igualar novamente as tonalidades
padrao exigidas no vidro reciclado.

O vidro preto ou azul-escuro deve, portanto, ser evitado.
Vidros que ndo sejam de embalagem, como o vidro resistente ao calor (por exemplo, vidro de
borossilicato), cristal de chumbo, vidro de criolita e componentes de esmalte sdo as principais
impurezas que afetam a qualidade da embalagem de vidro reciclado.
J
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A decoragdo em embalagens de vidro deve ser feita preferencialmente por gravura.

Rotulos de papel resistentes a umidade e impressao direta com revestimentos e tintas em
conformidade com a FuPIA também podem ser usados.

Se o recipiente de vidro for totalmente colorido, isso pode causar problemas na detecc¢éo e
classificacdo do material.

Rotulos de plastico sé devem ser usados quando necessario.

Manaas e rétulos de plastico de grande area, permanentemente aderentes, podem, em certas
circunstancias, interferir na classificacdo e no processamento de impacto do vidro.

Tampas feitas de metais ferromagnéticos (ligas) podem ser facilmente separadas durante a
classificacdo magnética.

Tampas de plastico e aluminio também podem ser separadas e, portanto, ndo interferem no
derretimento do vidro.

Tampas feitas de cerdmica e rolhas giratérias comm componentes de ceramica ou porcelana,
respectivamente, podem levar a inclusdes indesejadas no vidro reciclado e devem ser evitadas.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL |
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MATERIAL

a No melhor caso, bandejas e copos de PE devem ser tdo despigmentados quanto possivel
(transparentes) ou brancos, e compostos de monomaterial de PE sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de 6xido de silicio (SIOx), uma barreira de oxido de
aluminio (Al,0z) ou um revestimento de plasma de carbono (somente para copos coloridos) podem
ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

J

Um_material compdsito multicamada pode ser usado conforme necessario, se for composto de
diferentes tipos de PE (por exemplo, PEBD, PEAD). Materiais compdsitos multicamadas com
pequenas quantidades de PP também s&o reciclaveis.?

Aditivas podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer < 1 g/cm?3 e,
portanto, a classificacdo da densidade ndo for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira EVOH pode ser usada, desde que os valores limites
aplicdveis sejam cumpridos.’©

A metalizacdo (deposicdo de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas durante
a classificacdo em determinadas circunstancias." Além disso, pode levar a deterioracdo da qualidade
do material reciclado (coloragdo cinza).

g Deve-se evitar o uso de materiais compostos com PS, PVC, PLA, PET e PET-G, pois contaminam a
fragcdo de PE.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, €aC0O3) bem como adentes
espumantes para expansdo quimica, que levam a um aumento da densidade para >1g/cm3, pode levar
a problemas na classificacao, pois impossibilita a classificacdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC, PA. PE-X e EVOH (se os limites aplicaveis forem
excedidos) representam substancias interferentes na reciclagem do material, pois contaminam o
reciclado.

A adicdo de aditivos oxodedaradaveis danjfica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A colora¢do escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacdo. j
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FuiPlA g sam eanaramantn para evitar contaminacao potencial.

A impressdo minima com cores claras ou vitrificadas é vantajosa.

Se rétulos e manaas forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base do corpo da
embalagem (por exemplo, PEAD, PEBD, PEMD, PELBD).

Ré6tulos moldados feitos de PE também podem ser usados. No entanto, um alto arau de impressio
pode ter um efeito negativo, pois o rétulo é reciclado junto com o material de base.

Caso a decoracao seja de material diferente do PE, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie da
embalagem para ndo prejudicar a classificacdo correta do material de base.8

A codificacio do lote e a indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacao
em relevo ou marcacao a laser.

Roétulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Roétulos e mangas de PP, OPP e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no
maximo 50% da superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rétulos feitos de um material diferente de PE ou PP devem ser lavaveis com
dgua para garantir a separacdo da fracdo de PE e nenhum residuo de adesivo deve permanecer.

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser realizadas
por meio de impressao direta minima com outros sistemas de codificacdo (por exemplo, jato de
tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Roétulos feitos de outros materiais ndo lavaveis com dgua podem afetar negativamente a classificacdo
ou a qualidade da reciclagem da fracdo de PE.

Deve-se evitar o uso de mangas e rétulos de PVC, de modo geral, mesmo que sejam lavaveis com agua.

Decoracdes de area grande (> 50% da superficie da embalagem) e mangas que cobrem toda a
superficie, feitas de um material diferente do PE, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8
Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada > 5 ym) podem levar
a classificacdo indesejada na fracdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

SISTEMA DE FECHAMENTO

Idealmente, as tampas devem ser feitas do mesmo material de base da bandeja/copo (por exemplo,
PEAD, PEBD, PELBD, PEMD).

Se forem usadas peliculas de vedac¢do, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Tampas flexiveis feitas de Iaminadac nlicticac em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PE em
pequenas quantidades.

Tampas de PP podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.®

Deve-se evitar o uso de tampas feitas de outros materiais, como PFT, BET-G, PS e P! A pois estes
podem levar a contaminag¢do secundaria da fracdo de PE.

Metais, termafivas, FDS PV C, bem como vedagdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

As peliculas de vedagéo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5um) podem prejudicar a classificagdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL

a No melhor caso, bandejas e copos de PP devem ser tao despigmentados quanto possivel
(transparentes) ou brancos, e compostos de monomaterial de PP sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de silica (SiOx), uma barreira de aluminio (Al,Oz) ou um
revestimento de plasma de carbono’ (somente para garrafas coloridas) podem ser usados, pois ndo
afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um material combnésito multicamada pode ser usado conforme necessério, se for composto de
diferentes tipos de PP (por exemplo, OPD, RNDD),

Compdsitos multicamadas com pequenas quantidades de PE sdo reciclaveis.®

Aditivos podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer <1g/cm3 e,
portanto, a classificacdo da densidade nao for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira EVOH pode ser usada, desde que os valores limites
aplicaveis sejam cumpridos.’©

A metalizacdo (deposicdo de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas
durante a classificacdo em determinadas circunstancias. Além disso, pode levar a deterioracdo da
qualidade do material reciclado (coloragcado cinza).

g Deve-se evitar o uso de materiais compostos com PS, PVC, Pl A/ PFT ¢ PFT-G, pois contaminam a
fracdo de PP.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, CaCO3), bem como agentes

esnumantes para expansdo quimica, que levam a um aumento da densidade para = 1g/cm?, pode
levar a problemas na classificacdo, pois impossibilita a classificacdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC, PA e EVOH (se os limites aplicaveis forem
excedidos) representam substancias interferentes na reciclagem do material, pois contaminam o
reciclado.

A adicdo de aditivos oxodearadaveis danifica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloragdo escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de nedaro de fumo podem impedir a classificagcdo.
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a EuPIA e sem sanaramento para evitar contaminacio potencial.

A impressao minima com cores claras ou vitrificadas é vantajosa.

Se rétulos e manaas forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base (PP) da
embalagem.

Rétulos moldados feitos de PP também podem ser usados. No entanto, um alto arau de imnressio
pode ter um efeito negativo, pois o rétulo é reciclado junto com o material de base.

Caso a decoracdo seja de material diferente do PP, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie
da embalagem para n&o prejudicar a classificacdo correta do material de base.®

A codificacio do lote ¢ 3 indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacao
em relevo ou marcacao a laser. j

Rotulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Roétulos e mangas de PE e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo
50% da superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rotulos feitos de um material diferente de PP ou PE devem ser lavaveis com
dgua para garantir a separacdo da fracdo de PP e nenhum residuo de adesivo deve permanecer.

A codificagao do lote e a indica¢cdo da data de validade também podem, se necessario, ser realizadas
por meio de impressdo direta minima com outros sistemas de codificacio (por exemplo, jato de
tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Roétulos feitos de outros materiais ndo lavaveis com dgua podem afetar negativamente a classificacdo
ou a qualidade da reciclagem da fracdo de PP.

Deve-se evitar o uso de mangas e rétulos de PVC, de modo geral, mesmo gue sejam lavaveis com dgua.

Decora¢des de area grande (> 50% da superficie da embalagem) e mangas que cobrem toda a
superficie, feitas de um material diferente do PP, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8
Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada > 5 pm) podem levar a
classificacdo indesejada na fracdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

SISTEMA DE FECHAMENTO

No melhor caso, as tampas devem ser feitas do mesmo material de base (PP) das bandejas e dos copos.
Se forem usadas peliculas de vedacgéo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Tampas flexiveis feitas de laminados blasticos em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PP em
pequenas quantidades.®

Tampas de PE podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.®

Tampas feitas de outros materiais como PFT-G, BS e Pl A devem ser evitadas, pois podem levar a
contaminacado secundaria da fracdo de PE.

Metais, termofixas, EPS, PVC, bem como vedacdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

As peliculas de vedacdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 pm) podem prejudicar a classificagao. }

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL

DECORACAO

MATERIAL

a As fibras para a producdo vém de arvores coniferas e caducifélias no melhor caso.

Da-se preferéncia a uma versdo ndo revestida e ndo laminada, especialmente para simplificar a
digestdo da fibra e evitar a contaminacao.

Um revestimento de plastico/laminado plastico unilateral pode ser reciclado se o teor de fibra for
> 95%.

Preenchedores minerais como caulim, talco e carbonato de calcio, bem como didxido de titanio
(pigmento branco) e amido, podem ser usados sem ressalvas, pois ndo interferem no processo de
reciclagem.

Fibras de plantas alternativas, ndo lenhosas, como cdnhamo, grama, algoddo etc., sdo materiais
gue podem interferir na reciclagem de papel. Em pequenas quantidades, no entanto, eles ndo sao
criticos.

Um revestimento de plastico/laminado plastico unilateral pode ser usado, conforme necessario,
se o teor de fibra permanecer entre 95% e 85%.

8 A polpacédo das fibras também é dificultada por um revestimento de plastico em ambos os lados,
revestimentos de cera, papel siliconado e porcoes de fibra resistentes a umidade.®

Da mesma forma, deve-se evitar o uso de revestimentos plasticos/laminados plasticos
unilaterais se o teor de fibra for < 85%.
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A impressdo deve ser a minima possivel, devendo ser realizada com tintas para impressao em
conformidade com a FubIA,

Deve-se evitar o uso de componentes adesivos como janelas de visualiza¢ao, rétulos e outros
componentes plasticos. Devem ser concebidos de forma a poderem ser facilmente separados no
processo de reciclagem ou pelo consumidor.

Se a embalagem for metalizada, a metalizacdo ndo deve cobrir mais de 60% da superficie da
embalagem.

Janelas de visualizacdo e outros componentes plasticos que ndo podem ser facilmente separados
do papel sao materiais interferentes.

E fundamental evitar tintas que contenham dleo mineral, pois elas podem cantaminar as fihrac
secundarias.

SISTEMA DE FECHAMENT

Fitas adesivas de papel podem ser usadas, desde que a aplicacdo do adesivo nao leve a
formacédo de eolas problematicas.?

Em geral, é importante usar aplicacdes de adesivos que ndo levem a formacgao de colas
problematicas no processo de reciclagem.”?

Ao usar grampos e fitas adesivas plasticas, deve-se ter cuidado para garantir que eles possam ser
separados no processo de reciclagem ou pelos consumidores finais.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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TAMPA

MATERIAL

DECORACAO

MATERIAL

A embalagem de vidro regular de trés componentes (areia de silica, soda, ealeario) na coloracéo
padrdo transparente/branco, verde ou marrom (ou quartzo relacionado) pode ser reciclado de forma
eficaz.

A concentracdo de metais pesados no material deve estar em conformidade com a Decis&o da
Comissao 2001/171/CE, a fim de evitar contaminacio.

O uso de tonalidades alternativas, opacas ou metalicas dificulta igualar novamente as tonalidades
padrdo exigidas no vidro reciclado.

O vidro preto ou azul-escuro deve, portanto, ser evitado.

Vidros que ndo sejam de embalagem, como o vidro resistente ao calor (por exemplo, vidro de
borossilicato), cristal de chumbo, vidro de criolita e componentes de esmalte sdo as principais
impurezas que afetam a qualidade da embalagem de vidro reciclado.

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A decoracdo em embalagens de vidro deve ser feita preferencialmente por gravura.

Rotulos de papel resistentes a umidade e impressado direta com revestimentos e tintas em
conformidade com a EUPIA também podem ser usados.

Se o recipiente de vidro for totalmente colorido, isso pode causar problemas na deteccdo e
classificacdo do material.

Rotulos de plastico sé devem ser usados quando necessario.

Manaas e rétulos de plastico de grande drea que sdo permanentemente aderentes, podem, sob
certas circunstancias, interferir na classificacdo e no processamento de impacto do vidro.

SISTEMA DE FECHAMENTO

Tampas feitas de metais ferromagnéticos (ligas) podem ser facilmente separadas durante a
classificacdo magnética.

Tampas de plastico e aluminio também podem ser separadas e, portanto, ndo interferem no
derretimento do vidro. )

Tampas feitas de ceramica e rolhas giratérias comm componentes de cerdmica ou porcelana,
respectivamente, podem levar a inclusées indesejadas no vidro reciclado e devem ser evitadas.
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MATERIAL & .Y
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DECORACAO

MATERIAL.

a O aluminio usado deve consistir apenas em componentes de metal ndo ferroso (NF) para evitar a
contaminacdo na reciclagem.

No melhor caso, trata-se de uma embalaaem manomaterial na qual todos os componentes sao
feitos de aluminio.

Um revestimento de laca ndo interfere no processo de reciclagem convencional.

-

g Para aluminios em materiais compdsitos (por exemplo, em combinacdo com plastico), geralmente
nao ha possibilidade de reciclaaem de alta aualidade.

o

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

a A gravacdo em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressdo direta na embalagem deve ser realizada com revestimentos e tintas para impressao
compativeis com FuPIA,

-

g Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario.

Rotulos de PVC devem ser evitados, pois podem causar problemas no processo de reciclagem.

SISTEMA DE FECHAMENTO

a Sistemas de fechamento feitos de aluminio podem ser reciclados junto com o material de base e,
portanto, sdo a preferéncia.

Tampas de plastico devem ser concebidas de forma a poderem ser separadas antes do descarte ou
durante o processo de classificacdo.
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MATERIAL

TAMPA OU
LACRE

DECORACAO

MATERIAL

a Somente metais ferromagnéticos (ligas) devem ser usados para evitar a contaminaciao durante a
reciclagem.

Um revestimento de laca ndo interfere no processo de reciclagem convencional.

® ©

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

a A gravac¢ao em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressado direta na embalagem deve ser realizada com revestimentos e tintas para impressao
compativeis com FubIA,

Bandeirolas de papel também podem ser usadas.

g Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario.

Rotulos de PVC devem ser evitados, pois podem causar problemas durante o processamento no
processo de reciclagem.

SISTEMA DE FECHAMENTO A=

a Fitas adesivas de papel podem ser usadas, desde que a aplicacdo do adesivo ndo cause a
formacao de colas problematicas.™

Em geral, é importante usar aplicacdes de adesivos que ndo levem a formacgédo de colas
problematicas no processo de reciclagem.?
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GERAL

Aviso: Na atual estrutura de reciclagem, a
reciclagem de materiais s6 pode ser assumida
para embalagens flexiveis de aluminio que sao
coletadas separadamente. Folhas compostas de
aluminio-plastico sdo, portanto, excluidas. Se
essas folhas forem descartadas na fracdo leve,

e ,—ﬂ-h _
Ao |
1 - “: - i

\

-

L]

elas serdo separadas como contaminantes no
processo de classificagao e normalmente enviadas
para reciclagem térmica. A tabela a seguir refere-
se principalmente ao design de folhas e blocos de
aluminio puro que ndo estdo no compodsito.

GERAL

a O aluminio usado deve ser composto apenas de componentes de metal nao ferroso (NF) para evitar

a contaminag¢do na reciclagem.

A gravacao em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressao direta na embalagem deve ser feita com revestimentos e tintas para impressao

compativeis com FuPIA,

J
g Para aluminios em materiais compdsitos (por exemplo, em combina¢cdo com plastico), geralmente
ndo ha possibilidade de reciclagem de alta qualidade.®
Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario. )

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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DECORACAO

-

MATERIAL

a Tintas ndo conformes podem reduzir a qualidade do material secundario.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de éxido de silicio (SIOX), um revestimento de
plasma de carbono’ ou uma barreira de éxido de aluminio (Al,O3) podem ser usados, pois ndo
afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um material combnésito multicamadas pode ser usado conforme necesséario, se for composto de
diferentes tipos de PFE (por exemplo, PFRD PFAD) Materiais compdsitos multicamadas com
peguenas quantidades de PP também s&o reciclaveis.?

Aditivas podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer < 0,97 g/cm? e,
portanto, a classificacdo da densidade nao for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira FVOH pode ser usada, desde que os valores limites
aplicaveis sejam cumpridos.!©

A metalizacdo (deposicdo de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas durante
a classificacdo em determinadas circunstancias. Além disso, pode levar a deterioracdo da qualidade
do material reciclado (coloragao cinza).

g Materiais compostos com qualquer outro plastico devem ser evitados, pois contaminarao a fracdo de
PE.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, CaCO3), bem como Aaentes
espumantes para expansdo quimica, que levam a um aumento da densidade para > 1 g/cm?3, pode
levar a problemas na classificacdo, pois impossibilita a classificacdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC, PVC, PA, aluminio® e FVOH© (se os limites aplicaveis
forem excedidos) representam substancias interferentes no reprocessamento do material, pois
contaminam o reciclado.

A adicao de aditivos oxodearadaveis danifica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloracado escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de neara de fumo podem impedir a classificagcdo. )
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FuIPIA ¢ cam canaramantn para evitar contaminacao potencial.

A impressao minima com cores claras ou vitrificadas € vantajosa.

Se rétulos forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base da embalagem (por
exemplo, PFAD, PFRD, PEMD, PFI RD),

Caso a decoracao seja de material diferente do PE, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie
da embalagem para ndo prejudicar a classificacdo correta do material de base.?

A codificacio do lote e a indicagdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravagao
em relevo ou marcacéo a laser.

Rotulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Rotulos de PP podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo 50% da superficie da
embalagem.8

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser realizadas
por meio de impressdo direta minima com outros sistemas de codificacdo (por exemplo, iato de
tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Deve-se evitar o uso de roétulos feitos de materiais diferentes de PE, PP ou papel.
Decoracdes de grande escala (> 50% da superficie da embalagem) compostas de um material
diferente do PE, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada
> 5 pm) podem levar a classificacdo indesejada na fragdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

SISTEMA DE FECHAMENTO

Idealmente, os fechos devem ser feitos do mesmo material de base do filme (por exemplo, PEAD,
PEBD, PELBD, PEMD).

Se forem usadas peliculas de vedacdo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Fechos flexiveis feitos de laminados blasticos em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PE em
pequenas quantidades.®

J

Fechos de PP podem levar a contaminagcdo em quantidades maiores.

Deve-se evitar o uso de fechos feitos de outros materiais, como PET, PET-G, PS e PL A pois estes
podem levar a contaminacado secundaria da fragdo de PE.

Metais, termofixos, EBP< ¢ PVC, bem como vedagdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

Peliculas de vedagcdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5um) podem prejudicar a classificagdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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DECORACAO

MATERIAL

MATERIAL

No melhor caso, PPs flexiveis devem ser tdo despigmentados quanto possivel (transparentes) ou
brancos, e compostos de monomaterial de PP sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de dxido de silicio (SiOx), um revestimento de plasma
de carbonoa’ ou uma barreira de 6xido de aluminio (Al,O3) podem ser usados, pois ndo afetam

significativamente a qualidade do reciclado.

Um material comnésito multicamadas pode ser usado conforme necessério, se for composto de
diferentes tipos de PE (por exemplo, PFRD, PEAD). Materiais compositos multicamadas com
pequenas quantidades de PP também sao reciclaveis.

Aditivos podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer < 0,97 g/cm3 e,
portanto, a classificacdo da densidade nao for prejudicada.

Se necessario, uma camada de barreira FVOH pode ser usada, desde que os valores limites
aplicaveis sejam cumpridos.’©

A metalizacdo (deposicao de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas
durante a classificacdo em determinadas circunstancias. Além disso, pode levar a deterioracdo da
qualidade do material reciclado (coloracdo cinza).

Materiais compostos com qualquer outro plastico devem ser evitados, pois contaminardo a fracdo
de PE.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, CaCO3), bem como aaentes
acsnuimantac para expansado quimica, que levam a um aumento da densidade para > 1g/cm?3, pode
levar a problemas na classificacdo, pois impossibilita a classificagdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVYDC, BVC, PA aluminio® e EVOH™ (se os limites aplicaveis
forem excedidos) representam substancias interferentes no reprocessamento do material, pois
contaminam o reciclado.

A adicdo de aditivos oxodearadaveis danifica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloracdo escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacdo.

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a EuPIA e sem sangramento para evitar contaminacao potencial.

Minimal printing with light or glazing colours is advantageous.

Se rotulos forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base da embalagem (por
exemp|o’ Dl:Anr Dl:nnr Dl:Mhr DFI Rn).

Caso a decoracao seja de material diferente do PE, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie
da embalagem para ndo prejudicar a classificagdo correta do material de base.®

A eodificaria da Inta e 3 indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacdo
em relevo ou marcagao a laser.

Rotulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rotulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Rétulos de PP podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo 50% da superficie
da embalagem.8

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser
realizadas por meio de impressdo direta minima com outros sistemas de codificacdao (por exemplo,
jato de tinta), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Deve-se evitar o uso de rotulos feitos de materiais diferentes de PE, PP ou papel.

Decoracdes de grande escala (> 50% da superficie da embalagem) compostas de um material
diferente do PE podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada
> 5 pm) podem levar a classificacdo indesejada na fragdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

SISTEMA DE FECHAMENTO

Idealmente, os fechos devem ser feitos do mesmo material de base do filme (por exemplo, PEAD,
PEBD, PELBD, PEMD).

Se forem usadas peliculas de vedacgéo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Fechos flexiveis feitos de laminados plasticos em PE e PP sdo compativeis com a fragdo de PE
em peguenas quantidades.®

Fechos de PP podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.®

Deve-se evitar o uso de fechos feitos de outros materiais, como PET. PET-G, PS e PLA, pois estes
podem levar a contaminag¢do secundaria da fracdo de PE.

Metais, termafivas FPS ¢ PVC, bem como vedacdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

As peliculas de vedagcdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 pm) podem prejudicar a classificagao.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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FECHO
MATERIAL

DECORACAO

PAPER

MATERIAL

As fibras para a produgcdo vém de arvores coniferas e caducifdlias no melhor caso.

Da-se preferéncia a uma versdo ndo revestida e ndo laminada, especialmente para simplificar a
digestao da fibra e evitar a contaminacio,

Um revestimento de plastico/laminadao nlAstico unilateral pode ser reciclado se o teor de fibra for >
95%.

Preenchedores minerais como caulim, talco e carbonato de calcio, bem como didxido de titanio
(pigmento branco) e amido, podem ser usados sem ressalvas, pois ndo interferem no processo de
reciclagem.

9 J

Fibras de plantas alternativas, ndo lenhosas, como canhamo e algodao etc., sdo materiais que podem
interferir na reciclagem de papel. Em pequenas quantidades, no entanto, eles ndo s&o criticos.

Um revestimento de plastico/laminado unilateral pode ser usado, conforme necessario, se o teor
de fibra permanecer entre 95% e 85%.

A desintegracao das fibras também é dificultada por um revestimento plastico em ambos os lados,
revestimentos de cera, papel siliconado e componentes de fibra com acabamento resistente a
umidade.

Da mesma forma, deve-se evitar o uso de revestimentos plasticos/laminados plasticos unilaterais se o
teor de fibra for < 85%.

PAPER
DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A impressdo deve ser a minima possivel, devendo ser realizada com tintas para impressao em
conformidade com a FuPIA,

Deve-se evitar o uso de componentes adesivos como janelas de visualizacdo, rétulos e outros
componentes plasticos. Devem ser concebidos de forma a poderem ser facilmente separados no
processo de reciclagem ou pelo consumidor final.

Se a embalagem for metalizada, a metalizacdo ndo deve cobrir mais de 60% da superficie da
embalagem.

Janelas de visualizacdo e outros componentes plasticos que ndo podem ser facilmente separados do
papel sdo materiais interferentes.

E fundamental evitar tintas que contenham éleo mineral, pois elas podem contaminar as fihrac
secundArias,

J

SISTEMA DE FECHAMENTO

Fitas adesivas de papel podem ser usadas, desde que a aplicagdo do adesivo nao leve a
formac&o de eolas problematicas.”?

Em geral, é importante usar aplicagcdes de adesivos que ndo levem a formacao de colas
problematicas no processo de reciclagem.”?

Ao usar grampos e fitas adesivas plasticas, deve-se ter cuidado para garantir que eles possam ser
separados no processo de reciclagem ou pelos consumidores finais.

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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DECORACAO

MATERIAL

MATERIAL

O aluminio usado deve ser compostos apenas de comnaonentes de meatal nio farroco (NF) para
evitar a contaminacdo na reciclagem.

No melhor caso, trata-se de uma embalagem monomaterial na qual todos os componentes sdo
feitos de aluminio.

Um revestimento de laca ndo interfere no processo de reciclagem convencional.

Para aluminios em materiais compdsitos (por exemplo, em combinagdo com plastico), geralmente
n&o ha possibilidade de reciclaaem de alta aualidade.

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A gravacdo em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressao direta na embalagem deve ser realizada com revestimentos e tintas para impressao
compativeis com FubIA,

J
Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario.
Roétulos de PVC devem ser evitados, pois podem causar problemas durante o processamento no
processo de reciclagem.

J

SISTEMA DE FECHAMENTO

Sistemas de fechamento feitos de aluminio podem ser reciclados junto com o material de base e,
portanto, sdo a preferéncia.

Tampas de plastico e tampas valvulares devem ser concebidas de forma a poderem ser separadas
antes do descarte ou durante o processo de classificacdo.

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL
DECORACAO

w
@ O
A

MATERIAL

No melhor caso, bandejas e copos de PF devem ser tdo despigmentados quanto possivel
(transparentes) ou brancos, e compostos de monomaterial de PE sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de éxido de silicio (SiOX), uma barreira de éxido de
aluminio (Al,Oz) ou um revestimento de plasma de carbono (somente para garrafas coloridas)
podem ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um material combésito multicamada pode ser usado conforme necessario, se for composto de
diferentes tipos de PE (por exemplo, PEBD. PEAD). Materiais compdsitos multicamadas com
pequenas quantidades de PP também sao reciclaveis.?

Aditivos podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer < 0,995 g/cm?3 e,
portanto, a classificagao da densidade ndo for prejudicada.

A metalizacdo (deposicdo de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas
durante a classificacdo em determinadas circunstancias." Além disso, pode levar a deterioracdo da
qualidade do material reciclado (colora¢do cinza).

Deve-se evitar o uso de materiais compostos com PS, PVC, PlL A PFT ~ PFT-G, pois contaminam a
fracdo de PE.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, poliolefinas (FPO), CaCO?3), bem como
aaentes espumantes para expansdo quimica, que levam a um aumento da densidade para > 0,995 g/
cm?®, pode levar a problemas na classificacéo, pois impossibilita a classificacdo especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC, PA, e PE-X representam substancias interferentes na

reciclagem do material, pois eontaminam o reciclado. Componentes de aluminio, em que a espessura
da camada (de metal) excede 5 pm, podem levar a rejeicdo da embalagem. Laminados de barreira

de aluminio (ABL) com a estrutura PE/ALU/PE devem, portanto, ser evitados.

A adicéo de aditivos oxodegradaveis danifica o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloracdo escura pode ter um efeito negativo na qualidade do reciclado.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacdo.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM




DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FubPlA e sem sangramento para evitar contaminacio potencial.

A impressao minima com cores claras ou vitrificadas € vantajosa.

Se rdétulos forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base da embalagem (por exemplo,
PFAD PFRD PFMD PFIRD).

Rétilas maoldadas feitos de PF também podem ser usados. No entanto, um alto arau de impressdo
pode ter um efeito negativo, pois o rétulo é reciclado junto com o material de base.

Caso a decoracgao seja de material diferente do PE, ela deve cobrir, no maximo, 50% da
superficie da embalagem para ndo prejudicar a classificacdo correta do material de base.®

A codificacdo do lote e a indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacéo
em relevo ou marcagao a laser. j

Roétulos de papel resistentes a umidade sdo preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Rotulos de PP, OPP e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo 50% da
superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rotulos feitos de um material diferente de PE devem ser lavaveis com dgua
para garantir a separacao da fracdo de PE e nenhum residuo de adesivo deve permanecer.

A codificacdo do lote e a indicag&o da data de validade também podem, se necessario, ser realizadas
por meio de impressao direta minima com outros sistemas de codificacio (por exemplo, jato de tinta),
desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Roétulos feitos de outros materiais ndo lavaveis com dgua podem afetar negativamente a classificacdo
ou a qualidade da reciclagem da fracdo de PP.

Roétulos de PVC, de modo geral, devem ser evitados, mesmo que sejam lavaveis com agua.

Decorag¢des de grande escala (> 50% da superficie da embalagem) compostas de um material
diferente do PE, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.®

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada
> 5 pym) podem levar a classificacdo indesejada na fragdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento. )

SISTEMA DE FECHAMENTO

Idealmente, as tampas devem ser feitas do mesmo material de base do tubo (por exemplo, PEAD,
PEBD, PELBD, PEMD).

Da-se preferéncia a sistemas de fechamento sem farras, Se necessario, devem ser usados forros de
FVA ou TPE.

Se forem usadas peliculas de vedacdo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Tampas flexiveis feitas de laminados plasticos em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PE em
pequenas quantidades.® j

Tampas de PP podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.®

Deve-se evitar o uso de tampas feitas de outros materiais, como PET, PFT-G, BS e PLA, pois estes
podem levar a contaminag¢do secundaria da fracdo de PE.

Metais, termofixos, FPS, PVC, bem como vedacgdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

Sistemas de bombeamento feitos de outros materiais (especialmente com molas de vidro e metal)
também representam materiais interferentes.

As peliculas de vedagdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 pm) podem prejudicar a classificagéo. }

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL

DECORACAO a

TAMPA

MATERIAL

No melhor caso, tubos de PP devem ser o mais despigmentados possivel (transparentes) ou
brancos, e compostos de monomaterial de PP sem barreira.

Se houver requisitos de barreira, uma barreira de éxido de silicio (SiOx), uma barreira de éxido de
aluminio (Al-.O=) ou um revestimento de plasma de carbono’ (somente para garrafas coloridas)
podem ser usados, pois ndo afetam significativamente a qualidade do reciclado.

Um material compdésito multicamada pode ser usado conforme necessario, se for composto de
diferentes tipos de PP (por exemplo, OPP, RODPD),

Compdsitos multicamadas com pequenas quantidades de PE sdo reciclaveis.?

Aditivos podem ser adicionados se a densidade do material de base permanecer < 0,995 g/cm? e,
portanto, a classificagdo da densidade nao for prejudicada.

A metalizacdo (deposicdo de vapor de aluminio) do material de base pode causar problemas durante
a classificacdo em determinadas circunstancias. Além disso, pode levar a deterioragcdo da qualidade do
material reciclado (coloracao cinza).

Deve-se evitar o uso de materiais compostos com PS, PVC, PLA, PET e PET-G, pois contaminam
a fracdo de PP.

O uso de aditivos que alteram a densidade (por exemplo, talco, poliolefinas (FPO), CaCO3),bem como
agentes espumantes para expansio quimica, que levam a um aumento da densidade para > 0,995 g/
cm?®, pode levar a problemas na classificagio, pois impossibilita a classificagio especifica do material.

Camadas de barreira ou compdsito com PVDC e PA representam substancias interferentes no
reprocessamento do material, pois contaminam o reciclado.

Componentes de aluminio, em que a espessura da camada (de metal) excede 5 pm, podem levar a
rejeicdo da embalagem. Laminados de barreira de aluminio (ABL) com a estrutura PP/ALU/PP
devem, portanto, ser evitados.

A adicdo de aditivos oxodearadaveis danif[ca o reciclado e é proibida em toda a UE desde 2021,
segundo a Diretiva sobre Plasticos de Uso Unico.

A coloracédo escura pode ter um efeito negativo sobre a qualidade do reciclado.

As cores a base de nearo de fumo podem impedir a classificacao. j

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Se a embalagem for impressa diretamente, as tintas para impressdo devem estar, no minimo, em
conformidade com a FuPIA e sem sanaramento para evitar contaminacao potencial.

Se roétulos forem usados, eles devem ser feitos do mesmo material de base (PP) do corpo do tubo.

Rétuloc maoldadac feitos de PP também podem ser usados. No entanto, um alto arau de imnressio
pode ter um efeito negativo, pois o rétulo é reciclado junto com o material de base.

Caso a decoracao seja de material diferente do PP, ela deve cobrir, no maximo, 50% da superficie da
embalagem para néo prejudicar a classificacdo correta do material de base.®

A codificacio do lote e a indicacdo da data de validade devem ser incluidas na forma de gravacdo
em relevo ou marcagéao a laser.

J

Rotulos de papel resistentes a umidade sao preferiveis aos rétulos de papel convencionais, pois ndo
liberam fibras que contaminam o material reciclado.

Rotulos de PE e PET podem ser usados, se necessario, desde que cubram no maximo 50% da
superficie da embalagem.8

Além disso, quaisquer rotulos feitos de um material diferente de PP ou PE devem ser removiveis e
lavdveis com agua para garantir a separacdo da fracdo de PP e nenhum residuo de adesivo deve
permanecer.

A codificagdo do lote e a indicacdo da data de validade também podem, se necessario, ser
realizadas por meio de impressao direta minima com outros sistemas de cadificacio (por exemplo,
iato de tint3), desde que sejam usadas tintas de grau alimenticio.

Rotulos feitos de outros materiais ndo lavaveis com agua podem afetar negativamente a
classificacdo ou a qualidade da reciclagem da fracdo de PP.

Roétulos de PVC, de modo geral, devem ser evitados, mesmo que sejam lavaveis com agua.

Decoracdes grandes (> 50% da superficie da embalagem) compostas de um material diferente
do PP, podem prejudicar a classificacdo da embalagem.8

Materiais adesivos contendo metal ou aluminio (com uma espessura de camada
> 5 um) podem levar a classificagdo indesejada na fracdo de metal.

Deve-se evitar o uso de tintas que apresentam sangramento.

SISTEMA DE FECHAMENTO

No melhor caso, as tampas devem ser feitas do mesmo material de base (PP) do tubo.

Da-se preferéncia a sistemas de fechamento sem farrac Se necessario, devem ser usados forros de
FEVA oy TPF,

Se forem usadas peliculas de vedacédo, elas devem ser faceis de remover sem deixar residuos.

Tampas flexiveis feitas de laminados blasticos em PE e PP sdo compativeis com a fracdo de PP
em pequenas quantidades.® ]

Tampas de PE podem levar a contaminacdo em quantidades maiores.?

Deve-se evitar o uso de tampas feitas de outros materiais, como PFT_PFT-G, BPS e Pl A pois estes
podem levar a contaminac&o secundaria da fracdo de PE.

Metais, termofixos, EPS, PVC, bem como vedacdes e silicones que ndo podem ser completamente
removidos sdo considerados substancias interferentes.

As peliculas de vedacdo que ndo sdo completamente removiveis e contém um componente de
aluminio (espessura da camada > 5 pm) podem prejudicar a classificagdo.

Sistemas de bombeamento feitos de outros materiais (especialmente com molas de vidro e metal)
também representam materiais interferentes.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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LACRE

DECORACAO

MATERIAL

MATERIAL

O aluminio usado deve consistir apenas em componentes de metal nao ferroso (NF) para evitar a
contaminacao na reciclagem.

No melhor caso, trata-se de uma embalaaem monomaterial na qual todos os componentes
sdo feitos de aluminio.

Um revestimento de laca ndo interfere no processo de reciclagem convencional.

Durante o processo de reciclagem de latas de aerossol, uma etapa de tratamento adicional sera
necessadria, razdo pela qual esse tipo de design é bastante desvantajoso.

A preferéncia é pelas latas de aerossol com propulsores ndo baseados em hidrocarbonetos.

Os sistemas de spray com pulverizadores de bomba sdo recarregaveis e livres de propulsores,
podendo oferecer uma alternativa as latas de aerossol, desde que as pecas individuais compostas
de outros materiais (por exemplo, tampas de plastico) possam ser facilmente separadas no
processo de reciclagem.

Corpos estranhos feitos de outros materiais, como esferac de nitroaénio “widaet” de latas de
cerveja, tampas de plastico e tampas valvulares, devem ser usados apenas quando necessario.

Latas de aerossol com propulsores a base de hidrocarbonetos e latas de spray com alto conteddo
residual sdo particularmente problematicas.

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A gravagdo em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressdo direta na embalagem deve ser realizada com revestimentos e tintas para impressdo
compativeis com FuPIA, )

Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario.

Deve-se evitar o uso de rétulos de PVC, pois estes podem causar problemas durante o
processamento no processo de reciclagem

J

SISTEMA DE FECHAMENTO

Sistemas de fechamento feitos de aluminio podem ser reciclados junto com o material de base
e, portanto, sdo a preferéncia.

Lacres de plastico e lacres valvulares devem ser concebidos de forma a poderem ser separados
antes do descarte ou durante o processo de classificacdo.

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL TAMPA OU LACRE

DECORACAO

TINPLATE

MATERIAL

g Somente metais ferromagnéticos (ligas) devem ser usados para evitar a contaminacin durante a
reciclagem.

Um revestimento de laca ndo interfere no processo de reciclagem convencional.

Durante o processo de reciclagem de latas de aerossol, uma etapa de tratamento adicional sera
necessaria, razao pela qual esse tipo de design é bastante desvantajoso.

A preferéncia é pelas latas de aerossol com propulsores ndo baseados em hidrocarbonetos.

8 Latas de aerossol com propulsores a base de hidrocarbonetos e latas de spray com alto conteudo
residual sdo particularmente problematicas.

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

g A gravacdo em relevo ndo tem um impacto negativo sobre a reciclagem.

A impressao direta na embalagem deve ser feita com revestimentos e tintas para impressao
compativeis com FuPIA,

Bandeirolas de papel também podem ser usadas.

J
8 Tintas ndo compativeis podem reduzir a qualidade do material secundario.
Rotulos de PVC devem ser evitados, pois podem causar problemas durante o
processamento no processo de reciclagem.
J

SISTEMA DE FECHAMENTO

g No melhor caso, as tampas ou os lacres também devem ser feitos de metais ferromagnéticos
(ligas), uma vez que estes podem ser reciclados junto com o material de base.

Lacres de plastico e lacres valvulares devem ser concebidos de forma a poderem ser separados
antes do descarte ou durante o processo de classificagdo.

RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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MATERIAL
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DECORACAO
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MATERIAL

As fibras para a producdo vém de arvores coniferas e caducifdlias no melhor caso.

Da-se preferéncia a uma versdo ndo revestida e ndo laminada, especialmente para simplificar a
digestao da fibra e evitar a contaminacao.

Um revestimento de plastico/laminadeo nlastico unilateral pode ser reciclado se o teor de fibra for
> 95%.

Preenchedores minerais como caulim, talco e carbonato de calcio, bem como diéxido de
titdnio (pigmento branco) e amido, podem ser usados sem ressalvas, pois ndo interferem no
processo de reciclagem.

Fibras de plantas alternativas, ndo lenhosas, como cadnhamo e algodao etc., sdo materiais que podem
interferir na reciclagem de papel. Em pequenas quantidades, no entanto, eles ndo sdo criticos.

Um revestimento de plastico/laminado plastico unilateral pode ser usado, conforme necessario,
se o teor de fibra permanecer entre 95% e 85%.

A polpacédo das fibras também é dificultada por um revestimento de plastico em ambos os lados,
revestimentos de cera, papel siliconado e porcdes de fibra resistentes a umidade.

Da mesma forma, deve-se evitar o uso de revestimentos plasticos/laminados plasticos
unilaterais se o teor de fibra for < 85%.

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

A impressao deve ser a minima possivel, devendo ser realizada com tintas para impressdo em
conformidade com a FuPIlA,

Deve-se evitar o uso de componentes adesivos como janelas de visualizacdo, rétulos e outros
componentes plasticos. Devem ser concebidos de forma a poderem ser facilmente separados no
processo de reciclagem ou pelo consumidor.

Se a embalagem for metalizada, a metalizacdo ndo deve cobrir mais de 60% da superficie da
embalagem.

Janelas de visualizacdo e outros componentes plasticos que ndo podem ser facilmente separados do
papel sdo materiais interferentes.

E fundamental evitar tintas que contenham dleo mineral, pois elas podem contaminar as fihras
secundarias.

SISTEMA DE FECHAMENTO

Fitas adesivas de papel podem ser usadas, desde que a aplicacao do adesivo nio leve a
formacédo de eonlas problematicas.2

Em geral, é importante usar aplicacdes de adesivos que nao levem a formacéao de colas
problematicas no processo de reciclagem.’?

Ao usar grampos e fitas adesivas plasticas, deve-se ter cuidado para garantir que eles possam ser
separados no processo de reciclagem ou pelos consumidores finais.

RECOMENDAGCOES DE DESIGN PARA DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
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A estrutura da camada deve corresponder ao sistema composto padrédo para embalaaens
rartanadac nara hahidac para identificacdo clara durante o fluxo de reciclagem™ (PE-papel-PE ou
PE-papel-PE-aluminio-PE).

Revestimentos plasticos de face Unica e dupla ndo causam problemas no processo de reciclagem,
pois sdo projetados para o processamento especial de embalagens compostas cartonadas para
bebidas.

Aditivas padrdo da industria no conteddo do papel, como caulim, talco, carbonato de célcio, éxido
de titanio e amido, podem ser usados, mas reduzem proporcionalmente o rendimento da fibra no
processo de reciclagem. ]

Fibras vegetais ndo lenhosas, como canhamo, grama e algod&o, podem reduzir o rendimento da fibra
durante o processo de reciclagem e devem ser usadas apenas quando necessario.

Deve-se evitar o uso de designs especiais com revestimento externo adicional que restrinjam a
classificacao (por exemplo, filmes PFT metalizados).

Componentes de fibra resistentes a umidade podem dificultar a digestdo da fibra e devem ser
evitados. -

DECORACAO E OUTROS COMPONENTES

Componentes de PEAD ou PP de facil separacdo ndo restringem o processo de reciclagem.

A impressao deve ser feita exclusivamente com tintas em conformidade com a EuPIA. )
Superficies ou revestimentos metalizados que interferem na deteccdo de NIR podem causar
problemas no processo de classificacdo e, portanto, devem ser evitados.

Tintas que contém dleo mineral podem levar a contaminacio das fibras secundarias. )

SISTEMA DE FECHAMENTO

Tampas de plastico (por exemplo, feitas de PEAD ou PP) podem ser separadas do conteudo de
fibra no processo de reciclagem.
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RECOMENDAGOES DE DESIGN PARA
DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM
(EM DESENVOLVIMENTO)

Em coordenacdo com a Diretriz de Design de menos especificas estdo  atualmente
Embalagens Circulares da FH Campus Wien, disponiveis, razéo pela qual apenas
as recomendacdes de design para outros tipos recomendac¢des explicitas ou critérios de design a
de embalagens estdo em andamento. Para os serem evitados sdo mencionados.

seguintes tipos de embalagens, recomendacdes

LATAS DE PAPEL/LATAS REDONDAS

a Recomenda-se manter a propor¢cdo de materiais ndo fibrosos o mais baixa possivel e, por exemplo,
formar também a base e a tampa em papel. Se um teor de fibra superior a 95% “ for atingido,
recomenda-se verificar a reciclabilidade e a possibilidade de recuperacédo

g Na maioria dos casos, latas de material de papel compdsito contém uma camada de barreira de
aluminio e um compdsito com plastico. Sendo assim, normalmente, essa estrutura ndo é considerada
reciclavel. Se, além disso, houver uma base ou tampa feita de folha-de-flandres, estas devem passar
pelo separador maanético das plantas de classificacdo para o processamento do metal e apenas o
conteudo do metal é reciclado. Se o teor de fibra for inferior a 95% e o papel for revestido em ambos
os lados, revestido com cera/parafina ou impregnado, aplicam-se restricdes estruturais adicionais a

reciclagem. Y,
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BALDES E CUBAS

0 Os baldes devem ser preferencialmente compostos de moanamaterial. Normalmente, baldes e
cubas sdo feitos de PEAD, PP ou folha-de-flandres. Para as recomendag¢des de design, consulte
as informacdes especificas do material nas tabelas para bandejas e copos.

g Deve-se evitar o uso de algcas metdlicas em baldes e cubas plasticas, pois elas causam um esforco
aumentado durante a classificacdo manual (recipientes maiores) ou acabam na fracdo metalica durante a
classificacao automatica (recipientes menores).

GALOES

a Os galdes devem ser preferencialmente compostos de monomaterial. Normalmente, sao feitos de
PEAD, PP ou folha-de-flandres. A decoracdo e as tampas devem ser coordenadas com as
especificagdes dos materiais nas tabelas de bandejas e copos.

— o

g Deve-se evitar a adesdo de ingredientes ndo soluveis em agua.
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BLISTERS

a No melhor caso, uma solugao de embalagem tipo blister reciclavel deve consistir em monomateriais
(por exemplo, inserto de plastico com folha de cobertura de plastico ou blister de papeldo).

No caso de blisters de papeldo sdlido, certifique-se de que eles sejam revestidos apenas em um lado
e que o teor de fibras seja superior a 95%. Em uma embalagem tipo blister, a combinacdo de
plastico e papel sé deve ser usada se os componentes forem facilmente separaveis.

J
g Blisters feitos de PET, PVC e PS devem ser evitados, pois ndo sdo reciclaveis ou causam
contaminacdo.
Deve-se evitar a combinacdo ou composicdo de metais e plasticos, pois os materiais individuais
ndo podem ser reciclados com alta qualidade.
J

BANDEJAS DE
PET 1

0 Se as bandejas de plastico forem feitas de PET, considera-se que o monomaterial (ou seja, 100% PET)
possui boas propriedades de reciclagem. Filme de PET ou filme plastico que tenha densidade inferior a 1
g/m?3 e que pode ser separado durante o processo é adequado como uma solucdo para fechamento da
embalagem. Se rétulos de plastico forem usados, eles também devem ter densidade inferior a1g/m?3 e
cobrir a menor area possivel, de modo a ndo prejudicar a classificacdo do material.

g Para garantir uma alta qualidade do reciclado, nenhum material multicamada deve ser usado para
bandejas de PET. A modificacdo do PET (por exemplo, PFT-G, C-DET DET cxpandido (LDPET)) também
leva a problemas na reciclagem do PET termoformado. Materiais compdsitos com outros plasticos, por
exemplo PE, P! A, PVC, PS e uma estrutura PET CJSC devem, portanto, ser evitados. Da mesma forma,
ventosas podem causar problemas no processo de reciclagem de bandejas de PET, principalmente se
estiverem firmemente aderidas. Deve-se evitar o uso de rétulos com densidade > 1 g/m?3 rétulos de papel
que contenham Risfenal A ou rétulos de papel ndo resistentes a umidade.'®
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FILMES DE
PET

a Somente em casos especificos, os filmes de PET podem ser classificados positivamente como parte de
um sistama da amhalaaem reciclavel, por exemplo, como um sistema de fechamento flexivel para
bandejas PET, de acordo com as recomendag¢des da Petcore Europe.

g Atualmente, os filmes PET para embalagens flexiveis ndo sao reciclados devido a restricdes de material
e quantidade, razdo pela qual nenhuma recomendacado de design pode ser definida no momento.

YA REDES

a As redes podem ser feitas de diferentes materiais €, em muitos casos, consistem em PE, EPS ou
celulose. A reciclabilidade, portanto, depende do material de base e também esta relacionada as
condicdes técnicas da planta de classificacdo, uma vez que redes de pequeno formato, em
particular, correm o risco de serem rejeitadas.

Se redes forem usadas, é importante usar materiais que estejam tdo amplamente disponiveis quanto
possivel e também tenham uma estrutura reciclavel (por exemplo, PE). Além disso, fechos, clipes e
marcacdes (por exemplo, rétulos, bandeirolas) devem ser feitos do mesmo material que a rede.

g Deve-se evitar o uso de clipes de metal e pequenas pecas destacaveis, bem como outros
detalhes feitos de materiais incompativeis (consulte as informacdes especificas do material nas
tabelas para embalagens flexiveis).
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CAIXA PLASTICA DOBRAVEL

a Caixas dobraveis de plastico sdo geralmente feitas de PFT ou PP; as especificacdes especificas do
material podem ser encontradas nas tabelas de bandejas e copos. Os adacivas e rétulos aplicados
devem ser adaptados ao material de base e a impressdo direta deve ser reduzida ao minimo.

EMBALAGEM DE
MADEIRA

g Deve-se evitar o uso de auxiliares feitos de outros materiais, como clipes de metal e pegas plasticas
aderentes. Na medida em que as embalagens de madeira sdo coletadas, apenas uma qualidade inferior
pode ser recuperada devido as propriedades especificas do material.”
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POLPA
MOLDADA

a Um composto de fibra apenas parcialmente resistente a umidade permite que os componentes
de fibra sejam reabertos. Adesivos aplicados’ nao devem conter colas problematicas e, de
preferéncia, os rotulos também devem ser feitos de papel.

8 Uma forte protecdo contra umidade’ pode levar a uma reducéo na reciclabilidade.

BAG-IN-BOX [T |

0 A embalagem tipo “bag-in-box” consiste em uma combina¢cdo de embalagem flexivel e uma caixa
dobravel (feita principalmente de papeldo ondulado). Os critérios de design especificos do material
podem ser encontrados nas tabelas para embalaaens flexiveis e caixas dobraveis, bem como
embalagens flexiveis feitas de PE.

A reciclabilidade das embalagens tipo bag-in-box depende fortemente da separacdo dos componentes e
descarte seletivo por parte do consumidor. Se a embalagem for devidamente separada e descartada,
pode-se presumir que a parte de fibra do papeldo e a pelicula interna (dependendo do material utilizado)
sdo reciclaveis (desde que cumpram as recomendacdes para design reciclavel).

J

g Pecas pequenas ndo adesivas e combinacdes de plasticos ndo compativeis devem ser evitadas
(consulte as informacgdes especificas do material para embalagens flexiveis).
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NOTAS/GLOSSARIO

1. Atualmente, existem excecdes por meio dos requisitos da European PET Bottle Platform (EPBP, 2019) para
produtos de higiene pessoal e doméstica, desde que seja permitida a embalagem com manga plastica com
dupla perfuracao e informacdes sejam fornecidas sobre a separag¢do (regulamento aplicavel até 2022).
Além disso, uma excec¢do pode ser feita se puder ser comprovado, por meio de estudos empiricos, que os
componentes individuais da embalagem sdo separados pelos usuarios em uma alta porcentagem.

2. Caso a decoracdo cubra mais de 50% da superficie da embalagem, deve-se comprovar a capacidade de
classificacdo do material da embalagem para que ela seja considerada reciclavel.

3. Pode ocorrer descoloragdo no caso de material de base transparente.

4. A aprovagdo da quantidade de conteudo e design de uma barreira FM2" pode diferir dependendo do tipo
de embalagem e ndo deve exceder um determinado valor. Informacdes especificas sdo fornecidas pela
RecyClass em:

https://recyclass.eu/de/uber-recyclass/richtlinien-fuer-recyclingorientiertes-produktdesign/ bereitgestellt

5. As informacdes sobre a reciclabilidade de adesivos estdo sendo revisadas e serdo publicadas em uma
versdo futura da Diretriz de Design de Embalagens Circulares da FH Campus Wien.

6. Divergéncias devem ser examinados caso a caso.
7. Pode ocorrer descoloragdo no caso de material de base transparente

8. Se a decoracado cobrir mais de 50% da superficie da embalagem, a classificacdo da embalagem deve ser
comprovada por meio de testes de classificacdo para que ela seja considerada reciclavel.

9. Limites exatos para o conteudo de PP estdo atualmente em discussdo.

10.A porcentagem de massa permitida e o design de uma barreira EVOH variam dependendo do tipo de
embalagem e ndo devem exceder um determinado valor. Informac¢des especificas sdo fornecidas pela
RecyClass em:
https://recyclass.eu/de/uber-recyclass/richtlinien-fuer-recyclingorientiertes-produktdesign/ bereitgestellt.

1. Por exemplo, a classificacdo ndo é afetada se a metalizacdo for aplicada em uma camada intermediaria da
estrutura laminada.

12.Requisitos e recomendacdes especificas de adesivos estdo sendo desenvolvidas em um grupo de trabalho
separado no “Focus Group Recycling-Ready Adhesives” da FH Campus Wien.

13.No entanto, o processo de classificacdo pode diferir dependendo da planta.

14.0s limites para o teor minimo de fibra podem variar devido aos requisitos especificos de cada pais (por
exemplo, teor minimo de fibra de 80% na Austria). Informacdes sobre a reciclabilidade técnica de
embalagens de papel sdo publicadas pela Cepi - Confederacio das Industrias Papeleiras Europeias: https://

www.twosides.info/UK/cepi-publish-paper-based-packaging-recyclability- guidelines/

15.As informacdes sobre solventes Umidos estdo sendo revisadas. Devido as atualizagdes continuas da Diretriz
de Design de Embalagens Circulares da FH Campus Wien, a classificacdo de reciclabilidade pode diferir.

16.Mais informagdes sobre embalagens PET termoformadas estdo sendo desenvolvidas pela Petcore Europe e
estdo disponiveis online.

17.1sso ndo se aplica a embalagens destinadas a transportes especiais e cargas pesadas, que estdo sujeitas a
regulamentos de seguranca de transporte dedicados.

NOTAS
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Absorvedor de oxigénio

Os absorvedores de oxigénio sdo aditivac que ligam o oxigénio (residual) na embalagem por meio de uma reacdo
quimica, a fim de proteger os ingredientes alimentares sensiveis a oxidagao.

Aditivo

Aditivos sdo substancias adicionadas aos produtos em pequenas quantidades para alcancar (ou melhorar)
determinadas propriedades. No caso dos plasticos, isso acontece durante a combosicido. Exemplos de aditivos
sdo plastificantes, corantes, cargas e estabilizadores.

Aditivo PA

O aditivo PA do PFT (mistura PET-PA) serve para aumentar a barreira a luz e ao oxigénio. No entanto, pode fazer
com gue o material seja detectado como potencialmente interferente pela identificacdo NIR.

Agente espumantes

Agentes espumantes sdo usados para dar a massa basica de um plastico uma baixa densidade por meio de

agentes quimicos de expansao.

Al203
O 6xido de aluminio é usado para revestir plasticos e melhorar as propriedades de barreira. Para isso, o aluminio é

depositado por vapor sobre o substrato em camadas extremamente finas.
Pode ser aplicado a embalagens de filme, bem como embalaaencs riaidas,

Aplicacao de adesivo

A aplicacdo de adesivo descreve a maneira como um adesivo é aplicado.

Bisfenol A

O Bisfenol A (BPA) é uma substancia utilizada, entre outras coisas, como plastificante na produc¢do de plasticos e
é considerada potencialmente perigosa para a salde devido ao seu efeito hormonal ativo no corpo humano.
Exemplos de uso do Bisfenol A sdo revestimentos em papel térmico, por exemplo (como recibos de caixas
registradoras) ou revestimento interno de latas de alimentos.

Bloqueador de AA

O bloqueador de acetaldeido é um aditivo na tecnologia de plasticos que impede a transferéncia de acetaldeido,
gue € uma substancia com sabor ativo, do PET para o alimento, ligando-o.

BOPP

O BOPP é um polipropileno estirado biaxialmente (longitudinal e transversalmente). O objetivo do estiramento é
aumentar a forca e a transparéncia.

Branqueadores dpticos

Os brangueadores 6pticos sdo aditivas ysados para obter um grau mais alto de brancura ou para compensar um
tom de cor residual. S0 compostos quimicos com propriedades fluorescentes introduzidos no plastico que
absorvem a radiacado ultravioleta invisivel e a reemitem como radiacdo visivel de ondas mais longas.

CaCo3

O carbonato de cdlcio (calcario) € uma carga mineral na tecnologia de plasticos.

Capacidade de esvaziamento total

A capacidade de esvaziamento total refere-se a adequacdo de uma embalagem no que diz respeito a remocao
pretendida do contelddo pelo consumidor final.

Ciclo de vida da embalagem

O ciclo de vida inicia com a extracdo da matéria-prima e se encerra com a reciclagem das embalagens.
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Codificagcao

Impressdo aplicada diretamente sobre a embalagem primaria durante o processo de embalagem ou envase, na
maioria dos casos para numeros de lote e datas de validade (ndo confundir com os processos de impressao
direta, como offset, flexo, serigrafia ou impressao digital).

Codificacao do lote

Um lote descreve a quantidade de um produto que foi produzido ou embalado nas mesmas condi¢cdes. Por meio
do respectivo codigo ou nimero do lote que fica afixado na embalagem, tal lote pode ser determinado e a data
em que o produto foi produzido e embalado pode ser rastreada.

Cola

Termo usado para os componentes adesivos que resultam da matéria-prima do papel recuperado e que podem
levar a coantaminarin do papel reciclado. Definicdo baseada em Blechschmidt (2013) - Pocketbook of Paper
Technology.

Componentes de embalagem/auxiliares de embalagem

A embalagem geralmente consiste em multiplos componentes. Estes podem ser divididos em materiais de
embalagem e auxiliares de embalagem e consistem em diferentes materiais de embalagem. Um material de
embalagem ¢é entendido como o componente que forma a parte principal da embalagem e envolve ou mantém
unido os produtos embalados (contelddos). E a base.

Pode ser, por exemplo, uma garrafa, uma bandeja ou uma sacola. Os auxiliares de embalagem sdo componentes
que permitem funcdes complementares, como fechamento, rotulagem, manuseio e remocéo.

Incluem grampos, peliculas de vedacéo, fitas adesivas, rotulos, bandeirolas, manaas, fechos, tampas ou lacres, fitas
adesivas e materiais de acolchoamento. Juntos, a base e os auxiliares formam a embalagem.

Composigao

A composicdo é um processo de preparacdo no qual as propriedades de um plastico sdo modificadas pela
mistura de aditivos (diversos aditivos, como cargas, corantes, materiais de reforco etc.). Geralmente envolve
fusdo, dispersdo, mistura, desgaseificacdo e extrusdo, e é usado para otimizar as propriedades do material.

Contaminacao

A contaminacdo refere-se a poluicdo ou contaminagdo de uma substancia por poluentes ou substancias
interferentes.

Cores sem sangramento

O “sangramento” refere-se ao espalhamento de tintas ou corantes em areas indesejadas. Se tintas com
sangramento forem usadas na embalagem e forem recicladas, podem afetar a qualidade do reciclado e/ou
contaminar a dgua de lavagem.

C-PET

C-PET é uma designacado para a qualidade do material PET (PET cristalino). Em contraste com o PET amorfo (A-
PET), o C-PET tem maior resisténcia e rigidez, mas menor resisténcia ao impacto e transparéncia.

Data de validade

A data de validade indica o tempo até o qual o fabricante garante que o alimento manterd suas propriedades
especificas, como cheiro ou sabor, se armazenado corretamente.

Descarte inadequado de lixo

O descarte inadequado de lixo é caracterizado quando pequenas quantidades de residuo municipal sao jogadas
fora sem a utilizagdo dos locais destinados para o descarte apropriado.
Definicao de acordo com a Secretaria Federal Suica de Meio Ambiente (BAFU).
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Destintagem

A destintagem (remog¢é&o de tinta) é o processo de remoc¢ao de tinta de residuos de papel. A etapa mais
importante desse processo mecanico e quimico é a chamada flotagcdo. Durante a flotacdo, o papel previamente
triturado tem suas particulas de tinta liberadas ao adicionar ar em uma lavagem com agua e produtos quimicos.
As particulas de tinta com os produtos quimicos se ligam as bolhas de ar e flutuam para cima na mistura de
agua, onde podem ser retiradas e removidas.

Diretiva de Aterros (1999/31/CE

A Diretiva de Aterros da UE (1999/31/CE) cria padrdes uniformes para aterros ou para o descarte de residuos na
Europa.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031- 20111213&from=DE

DIN EN ISO 14021

A Norma Internacional especifica requisitos para as alegacdes ambientais de fornecedores, incluindo
declaracdes, simbolos e representacdes graficas para produtos. Ela também identifica termos frequentemente
usados em declaracdes ambientais e orienta sobre sua aplicacéo.

Diretiva de Embalagens e Residuos de Embalagens da UE (94/62/
CE

A Diretiva de Embalagens e Residuos de Embalagens da UE serve para garantir a natureza uniforme,
ambientalmente correta e saudavel de embalagens e residuos de embalagens em toda a Europa. Link: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A31994L.0062

Diretiva sobre residuos (2008/98/CE

A Diretiva 2008/98/CE de 19 de novembro de 2008 sobre residuos - a Diretiva do Quadro sobre Residuos - é
uma Diretiva da Comunidade Europeia e estabelece o quadro legal para a legislacdo sobre os residuos dos
Estados-Membros. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0098

Embalagem flexivel

Embalagem que, sob carga baixa, muda significativamente de forma durante o uso pretendido. Por exemplo
bolsas e sacolas. Definicdo de acordo com a ONORM A 5405; 2009 06 15

Embalagem monomaterial

Os componentes da embalagem sdo feitos principalmente de um material de embalagem ou pelo menos do
material principal de um grupo de materiais de embalagem. Um exemplo sdo as embalagens tipo blister, nas
quais a parte inferior termoformada e o filme de cobertura sdo de polipropileno.

Embalagem rigida

Embalagens que ndo mudam de formato e forma sob carga quando usadas para a finalidade a que se destinam.
Por exemplo, garrafas de vidro.
Definicdo de acordo com a ONORM A 5405: 2009 06 15

EPBP

A European PET Bottle Platform é uma iniciativa voluntaria lancada pela European Federation of Bottled Waters
(EFBW, Federacao Europeia de Aguas Envasadas), a European Association of Plastic Recycling and Recovery
Organizations (EPRO, Associacdo Europeia de Organizacdes de Reciclagem e Recuperacdo de Plastico), a
Petcore Europe, a Plastics Recyclers Europe (PRE) e a European Beverages Association (UNESDA, Associa¢cdo
Europeia de Bebidas).

EPS

O EPS (poliestireno expandido) é uma espuma sodlida resistente produzida pela extrusdo quimica do poliestireno,
conhecida principalmente sob o nome comercial de isopor.
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Esferas de nitrogénio tipo "widget”

O termo "widget" é usado para descrever esferas plasticas ocas de aprox. 3 cm de didmetro, preenchidas com
nitrogénio, usadas para criar espuma em embalagens de latas de cerveja. Assim que a lata é aberta, o nitrogénio
contido escapa por um ponto de ruptura pré-determinado na esfera e a espuma é formada.

Estabilizadores UV

Os estabilizadores UV s&o aditivos adicionados aos plasticos para protegé-los contra o envelhecimento causado
pela radiagdo UV (quebra do_polimero, cadeias) e s&o utilizados, por exemplo, para evitar rachaduras e

descoloracdo.

Estratégia de Plasticos da UE

A Estratégia de Plasticos da UE é um documento estratégico para plasticos que acompanha o Pacote de Economia
Circular: Uma Estratégia Europeia para Plasticos em uma Economia Circular ('Estratégia de Plasticos da UE'). Ela se
concentra no aumento das taxas de reciclagem para todos os materiais de embalagem e na intensificacdo dos
esquemas de responsabilidade estendida do produtor, bem como nas limitacdes a comercializacdo de artigos de
plastico individuais.

Estrutura especifica do material (embalagem cartonada composta
para bebida

A estrutura padrao tipica especifica do material ou composicdo do material para embalagens cartonadas
compostas € a seguinte:

Embalagens cartonadas Embalagens cartonadas compostas
compostas para produtos frescos assépticas para produtos mais duraveis
- Davactimantn intarnn am DF - Revestimento interno em PE

- Camada de ligacdo em PE

- Camada de ligacdo em PE - Filme de aluminio

- Papelao - Camada de ligacdo em PE
- Impressao - Papeldo
- Impressao
- Revestimento externo em PE - Revestimento externo em PE

A proporcdo em massa dos componentes é de
aproximadamente 75% de papeldo, 20% de PE e 5%
de aluminio.

A propor¢cdo em massa dos componentes é de
aproximadamente 80% de papeldo e 20% de PE.

Estrutura PET-GAG

Refere-se a um filme de trés camadas, em que as camadas externas consistem em PET-G (PET modificado com
glicol) e a camada interna de PET-A, material mais barato (PET amorfo). O material tem boas propriedades de
barreira e também pode ser selado.

O material reciclado também pode ser usado para a camada interna.

EuPIA

A EUPIA é a Associacdo Europeia de Tintas para Impressdo. E parte da Confederacdo Europeia da IndUstria de
Tintas, Tintas Gréaficas e Cores Artisticas (CEPE). https://www.eupia.org/index.php?id=1

EVA

O acetato de etileno vinil (EVA) refere-se a um grupo de copolimeros formados pela polimeriza¢cdo de etileno e
acetato de vinil. O EVA estd disponivel como material de filme, por exemplo, mas as possibilidades de
processamento sdo diversas e semelhantes as do PEBD,

EVOH

O copolimero de dlcool vinilico e etileno (EVOH) é utilizado no setor de embalagens como plastico de barreira.
Pode ser extrudado ou laminado como uma camada fina em papeldo ou plastico. Os materiais compdsitos de
EVOH sao usados principalmente em casos de requisitos de barreira aumentados, como para embalar carnes ou
embutidos.
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Fibras secundarias

Consulte matérias-primas primdarias e matérias-primas secundarias

Forro

O termo “forro” é utilizado de diversas formas no setor de embalagens, por exemplo, para designar diferentes
tipos de papel na producdo de papeldo ondulado (forro kraft, forro de teste). No contexto dos sistemas de
fechamento, o termo refere-se aos lacres.

Forro de sucg¢ao

Os forros absorventes sdo usados em embalagens de alimentos para absorver os liquidos que escapam dos
alimentos (por exemplo, o liquido de carnes frescas) e para evitar que os alimentos permanecam no liquido por
um longo periodo (aumentando a qualidade do produto).

Granulado plastico

E a forma de entrega comum de termoplasticos para a industria de processamento de plasticos. O plastico é
aquecido/fundido em extrusoras, formado em fios por meio de bicos, cortado em secdes de alguns milimetros de
comprimento e resfriado. O granulado resultante pode ser facilmente transportado como material a granel.

Grau de impressao

O grau de impressdo descreve a relacdo entre a drea impressa e a area total.

Hierarquia de residuos

A hierarquia de residuos possui cinco estagios e é regulamentada pela Lei de Gestdo de Residuos do Ciclo de
Substancia Fechada, que estabelece uma ordem fundamental de prioridade para o tratamento de residuos e
medidas de recuperacdo: 1. Impedimento, 2. Preparacdo para reutilizacdo, 3. Reciclagem, 4. Outras recuperac¢odes,
como valorizagcdo energética e enchimento, 5. Remoc¢éao

Jato de tinta

O jato de tinta € um processo de impressdo no qual a imagem impressa € produzida pelo disparo direcionado ou
desvio de goticulas de tinta.

Laminado de plastico

Geralmente, um material ou produto que consiste em duas ou mais camadas unidas de maneira plana é chamado
de laminado. Essas camadas podem consistir no mesmo ou em diferentes materiais. No caso do laminado de
plastico, diferentes plasticos sdo ligados uns aos outros em toda a sua superficie, processo pelo qual os filmes
multicamadas podem ser produzidos.

Manga

Uma manga é um roétulo tubular feito de plastico retratil que é puxado sobre o corpo do material de embalagem e
firmemente unido por retracédo.

Materiais multicamadas/compésitos

E a combinacdo de varios materiais de embalagem que ndo podem ser separados manualmente e nenhum dos
quais tem uma propor¢do de massa superior a 95%. (Definicdo de acordo com a Lei de Embalagens da Alemanha)

Matérias-primas primarias

Matérias-primas primarias sdo recursos naturais provenientes da extracdo primaria. Ndo sdo processados - além
das etapas necessdrias para extrai-los.

Matérias-primas secundarias

As matérias-primas secunddarias sdo obtidas pelo reprocessamento das matérias-primas primarias. Sdo, portanto,
materiais usados uma segunda ou repetidas vezes.
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Metais NF

Abreviacdo para metais ndo ferrosos. Inclui todos os metais, exceto ferro, bem como ligas metalicas nas quais o
ferro n&o é o elemento principal ou ndo excede 50%. Exemplos incluem cobre, aluminio e latdo.

Microplasticos

Os microplasticos sdo geralmente definidos como pequenas particulas de plastico, mas atualmente ndo hd uma
definicdo globalmente valida - incluindo um limite de tamanho. De acordo com a Agéncia Ambiental Federal da
Austria e da Alemanha, os microplasticos sdo “particulas de plastico sdlidas e insoltveis em dgua com cinco
milimetros ou menos”. Os microplasticos sdo formados ao longo do tempo a partir de pedagcos maiores de plastico
por abrasdo e erosdo, por exemplo, pelo desgaste de pneus, lavagem de tecidos sintéticos ou decomposicdo de
residuos plasticos no mar.

Nanoparticulas

As nanoparticulas sdo pequenas particulas com uma dimensao caracteristica na faixa de tamanho de 1 a aprox. 100
nm, usadas como aditivos em plasticos para produzir novas propriedades mecanicas, dpticas ou quimicas.

Negro de fumo

O negro de fumo é um pigmento na forma de carbono elementar praticamente puro com particulas muito pequenas,
usado na coloracdo de diversos polimeros.

NIAS

Os materiais e artigos que entram em contato com alimentos podem conter substancias adicionadas ndo
intencionalmente (ou NIAS, na sigla em inglés) que migram para o alimento sob determinadas circunstancias. Ndo
sdo substancias introduzidas por motivos técnicos, mas subprodutos, produtos de degradacdo e contaminantaec,
Podem ser sinteses quimicas de matérias-primas, ou também serem produzidas durante o transporte ou reciclagem
de embalagens.

NIR

O infravermelho préximo refere-se a um espectro de luz em uma faixa ndo visivel para humanos, entre 760 e 2.500
nm. Os espectrometros de NIR s&o usados no processo de reciclagem para detectar e classificar plasticos, sendo
baseados no principio da transmissdo e reflexdo da radiacdo.

OPP

O polipropileno é um polipropileno estirado uniaxialmente (longitudinalmente). E usado como material de
embalagem para sacolas com frequéncia.

PA

A poliamida é um plastico baseado em ligacdes peptidicas, ou seja, estd quimicamente relacionado com moléculas
de proteinas. E caracterizado por um alto grau de tenacidade e resisténcia, bem como boas propriedades de
barreira. Um famoso representante deste material € o nylon. No setor de embalagens, o PA é usado principalmente
na forma de filmes.

Pacote de Economia Circular da UE

O Pacote de Economia Circular na UE, em vigor desde julho de 2018, inclui disposi¢cdes para aprimorar abordagens
circulares para matérias-primas no nivel europeu. Ele estabelece novas metas juridicamente vinculativas para a
reciclagem de residuos e redu¢do de aterros em toda a Europa com determinacdo de prazos especificos.

Papel contendo madeira

Refere-se ao teor de pasta de madeira no papel. Papéis contendo madeira contém mais de 5% de pasta de madeira
na massa total de fibras. A pasta de madeira, obtida mecanicamente, contém mais lignina do que a pasta obtida
guimicamente. Por isso, papéis que contém madeira também tendem a se tornar mais amarelados.

PC

O policarbonato é um plastico transparente de altissima resisténcia utilizado em utensilios de cozinha, bebedouros e
pratos de micro-ondas. No entanto, devido ao Bisfenol A que contém (suspeita de atividade hormonal), seu uso no
setor alimenticio tem diminuido.
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PE

O polietileno é um dos plasticos mais utilizados, sendo resistente a dleos, graxas e alcoois, bem como a acidos e
alcalis diluidos. Também é muito resistente ao frio e pode ser soldado. Também é produzido em diferentes
qualidades (consulte PEAD. PEBD. PEMD). Dependendo da qualidade/tipo, o PE é usado, entre outras coisas, em
sacolas para freezer e para transporte, e como revestimento interno em embalagens cartonadas para bebidas.

PEAD, PEBD, PEMD, PELBD

Com base nas diferentes densidades, uma distin¢gdo é feita entre 4 tipos principais de polietileno (PE):
PEAD - polietileno de alta densidade: Polietileno de alta densidade.

PEMD - polietileno de média densidade: Polietileno de média densidade.

PEBD - polietileno de baixa densidade: Polietileno de baixa densidade.

PELBD - polietileno linear de baixa densidade.

PET

O tereftalato de polietileno é um plastico geralmente transparente, particularmente estavel e com boas
propriedades de barreira. O PET, por vezes, tem uma alta densidade de aroma e boa resisténcia a lipidios. E usado
principalmente para a producdo de garrafas para bebidas carbonatadas, mas também para a producado de
travessas de salada, copos transparentes e filmes.

PETG

E um PET modificado com glicol, que se caracteriza, sobretudo, por uma elevada viscosidade, sendo utilizado na
moldagem por injecdo, extrusao e moldagem por sopro. Devido as suas excelentes propriedades de vedacéo, o PETG
também é usado em filmes multicamadas (PET-GAG).

PE-X

PE-X significa “polietileno reticulado” e representa um plastico ndo derretido e, portanto, termicamente mais
resistente.

PGA

Plastico a base de biopolimero derivado do acido poliglicdlico (PGA), originalmente usado em tecnologia médica,
mas também pode ser usado como um substituto para plasticos convencionais (por exemplo, PS. PP).

PLA

O acido polilatico é um plastico obtido a partir de matéria-prima renovavel (amido), também podendo ser
biodegradavel. E um pldstico transparente que se caracteriza por uma boa barreira ao aroma. O PLA é usado
principalmente para a producao de filmes, mas também como revestimento para copos de papel e para a
producédo de fibras.

Plastico oxodegradavel

O plastico oxodegradavel contém determinados aditivos (por exemplo, magan) que fazem com que o plastico se
decomponha em microparticulas ou se degrade quimicamente por oxidacdo. Isso representa um problema, ja que
esse tipo de plastico ndo se biodegrada suficientemente e, portanto, contribui para a poluicdo do meio ambiente
por microplasticos ou exerce um impacto negativo sobre a reciclagem de plasticos convencionais, se os artigos
forem enviados para reciclagem.

PO

Designa o grupo plastico das poliolefinas (PO). Os representantes mais importantes incluem o polietileno (PE) e o
polipropileno (PP).

Polimeros

Os plasticos consistem em polimeros. Polimeros sdo compostos quimicos constituidos por moléculas em cadeia
ou ramificadas (macromoléculas), que por sua vez sdo constituidas por um grande numero de unidades idénticas
ou semelhantes, os chamados monémeros.

Eles podem ter estruturas lineares, ramificadas ou reticuladas. Os polimeros sdo classificados - de acordo com o
grau de reticulacdo das macromoléculas - em termoplasticos, termofixos e elastdmeros.
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POM

O polioximetileno (POM) é um termoplastico incolor com alta rigidez. O material é processado principalmente em
pec¢as moldadas por moldagem por inje¢cdo ou também por moldagem por extrusdo e sopro, sendo usado no setor
de embalagens, por exemplo, em garrafas de spray.

PP

O polipropileno é um plastico semelhante ao polietileno quimico, mas é mais forte e resistente a temperatura. Possui
boas propriedades de barreira contra lipidios e umidade e também é um dos plasticos mais utilizados para
embalagens de alimentos. Exemplos incluem tampas de garrafas, bandejas e filmes.

Processamento a umido

O processamento a umido tem a fung¢éo de dissolver os residuos de papel nas fibras individuais por meio da agédo da
dgua e sob estresse mecanico (agitador, tambor rotativo).

PS

O poliestireno & um plastico com permeabilidade relativamente alta a gas e vapor de agua, grande estabilidade
dimensional e transparéncia. Pode ser moldado por inje¢cdo, termoformado ou espumado, dependendo do uso
pretendido no processamento.

Aplicagdes tipicas sdo potes de iogurte, talheres de plastico e caixas de CD.

PTN

O naftalato de politrimetileno (PTN) é um polimero usado para aumentar as propriedades de barreira do PET ao
misturar/ligar com o PFT (por copolimerizacao).

PVC

O policloreto de vinila € um plastico com uma gama muito ampla de aplica¢des, principalmente no setor ndo
alimenticio. Geralmente € muito duro e quebradico e torna-se mais maledvel com a adi¢cdo de plastificantes. O PVC
é usado, por exemplo, como filme retratil no transporte ou na producdo de tubos. No entanto, em contato com
alimentos, existe o risco de transferéncia dos plastificantes adicionados para os alimentos.

PVDC

O cloreto de polivinilideno é uma barreira eficaz e um plastico de revestimento contra oxigénio, didéxido de carbono
e vapor de dgua. O PVDC pode ser usado em diversas aplicagdes, por exemplo, como filme de barreira,
revestimento, vedacao de garrafa ou filme retratil.

Reciclagem de materiais

A reciclagem de materiais procura explorar as propriedades dos materiais ao recuperar residuos ou para produtos
usados anteriormente e fabricar usando essas matérias-primas secundarias. Isso abrange a reciclagem de materiais
(mecanica) e de matéria-prima (quimica).

Revestimento de plasma de carbono

Este processo de revestimento de plasma de carbono é usado, entre outras coisas, para melhorar as propriedades
de barreira dos plasticos.

Rétulo moldado

Um rétulo impresso é colocado no molde imediatamente antes da moldagem por injecdo, termoformagem ou
moldagem por sopro, sem adi¢do de promotores de adesdo. O rétulo torna-se, assim, parte integrante do produto
acabado.

Separador de correntes eddy

O separador de correntes eddy é usado na classificacdo de residuos de embalagens e serve para separar
substancias ndo magnéticas, mas condutoras de eletricidade, como aluminio e cobre, de um fluxo de material. No
separador de correntes eddy, essas substancias sdo repelidas devido a um complexo processo eletromagnético.
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Separador magnético

A separacdo magnética € uma técnica de separacdo e classificacdo de residuos. imas de banda sobre esteira
ou tambores magnéticos removem material ferromagnético (principalmente materiais ferrosos) de fluxos de
materiais transportados por uma correia transportadora.

SiOx
O 6xido de silicio é usado para revestir plasticos para melhorar suas propriedades de barreira. E aplicado em

camadas extremamente finas por meio de revestimento de plasma. Coloquialmente, € muitas vezes referido
como “revestimento de vidro”.

Sistema de embalagem

O sistema de embalagem compreende a embalagem primaria (que envolve o produto propriamente dito), a
embalagem secundéria (para agrupar as embalagens primdrias) e a embalagem tercidria (unidade de
transporte).

Sustentabilidade

Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentdvel significa atender as necessidades do presente de forma a
ndo limitar as oportunidades das gerag¢des futuras. E importante considerar as trés dimensdes da
sustentabilidade - eficiéncia econdmica, justica social e sustentabilidade ecoldgica - igualitariamente.

Termofixo

Os termofixos sdo polimeros que ndo podem mais ser deformados depois de curados.

TPE

Elastdémeros termopldsticos (TPE) sdo plasticos que se comportam como elastdmeros cldssicos a temperatura
ambiente, mas tornam-se deformaveis quando o calor é aplicado. Eles, portanto, combinam as propriedades
elasticas da borracha com a facil processabilidade dos termoplasticos e podem ser derretidos repetidamente.
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